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Geltungsdauer
vom: 11. Dezember 2023
bis:  21. Februar 2027

zur Verbindung zwischen Stahlbetonpodestplatten und Treppenlaufen

Der oben genannte Regelungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich

zugelassen/genehmigt.

Dieser Bescheid umfasst sieben Seiten und sieben Anlagen mit acht Seiten.

Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/allgemeine Bauartgenehmigung ersetzt die allgemeine
bauaufsichtliche Zulassung/allgemeine Bauartgenehmigung Nr. Z-15.7-359 vom 18. Februar 2022.
Der Gegenstand ist erstmals am 18. Februar 2022 allgemein bauaufsichtlich zugelassen worden.
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| ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit diesem Bescheid ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit des
Regelungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Dieser Bescheid ersetzt nicht die fur die Durchfiihrung von Bauvorhaben gesetzlich
vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

3 Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte,
erteilt.

4 Dem Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weiter

gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", Kopien dieses Bescheides zur
Verflgung zu stellen. Zudem ist der Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes
darauf hinzuweisen, dass dieser Bescheid an der Verwendungs- bzw. Anwendungsstelle
vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behdrden ebenfalls Kopien zur

Verfligung zu stellen.

5 Dieser Bescheid darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine auszugsweise
Veroffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts flir Bautechnik. Texte und
Zeichnungen von Werbeschriften durfen diesem Bescheid nicht widersprechen,
Ubersetzungen miissen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fiir Bautechnik nicht gepriifte

Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

6 Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen kdnnen nachtraglich erganzt und

geandert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller gemachten Angaben und
vorgelegten Dokumente. Eine Anderung dieser Grundlagen wird von diesem Bescheid nicht

erfasst und ist dem Deutschen Institut fir Bautechnik unverziglich offenzulegen.
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| BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Regelungsgegenstand und Verwendungs- bzw. Anwendungsbereich

1.1 Zulassungsgegenstand und Verwendungsbereich
Zulassungsgegenstand ist die Schock Tronsole® Typ F.

Sie ist ein Verbindungselement zwischen Stahlbetonpodestplatten und Treppenlaufen nach

DIN EN 1992-1-1.

Die Schéck Tronsole® Typ F besteht aus einem oberen Vertikalschenkel (optional), einem
unteren Vertikalschenkel und einem mit Lagersegmenten bestlckten Horizontalschenkel. Die
Ubertragung der Querkrafte und Horizontallasten erfolgt Uber die Lagersegmente vom

Treppenlauf in das Podest.
Die Schock Tronsole® Typ F wird in den Tragstufen V1 bis V3 zugelassen.

Hier wird zwischen drei Grundausfiihrungen unterschieden:

- Tronsole® Typ F V1
- Tronsole® Typ F V2
- Tronsole® Typ F V3

1.2 Genehmigungsgegenstand und Anwendungsbereich

Genehmigungsgegenstand ist die Planung, Bemessung und Ausflihrung der Verbindung
zwischen Stahlbetonpodestplatten und Treppenlaufen mittels Schock Tronsole® Typ F (siehe

Anlage 1 bis 3).

Sie dient zur planmaRigen Ubertragung von Querkraften und geringen Horizontallasten, bei
gleichzeitiger Trittschalldammung. Der Treppenlauf kann in Ortbeton, oder Vollfertigteil, das

Podest in Ortbeton, als Halbfertigteil oder Vollfertigteil ausgefuhrt werden

Die Anwendung fiir alle Typen ist auf Normalbeton der Festigkeitsklassen C20/25 bis C50/60,
fir die Podeste und auf die Festigkeitsklassen C30/37 bis C50/60 fir die Treppenlaufe

beschrankt.

Die Schock Tronsole® Typ F kann unter statischer und quasi-statischer Einwirkung

entsprechend DIN EN 1992-1-1/NA 1.5.2.6 angewendet werden.

Der Anwendungsbereich erstreckt sich ausschlieRlich auf Bauteile im Innenbereich (XC1 nach

DIN EN 1992-1-1, Tabelle 4.1).
2 Bestimmungen fiir das Bauprodukt

21 Eigenschaften und Zusammensetzung
211 Baustoffe und Abmessungen
Die Schock Tronsole® Typ F muss den Anlagen 1 und 2 entsprechen.

Die Schock Tronsole® Typ F erfiillt unter Beriicksichtigung der Bestimmungen dieses
Bescheides hinsichtlich des Brandverhaltens die Anforderungen an die Baustoffklasse B1

nach DIN 4102-1.

Die in dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nicht angegebenen
Werkstoffkennwerte und Abmessungen der Schock Tronsole® Typ F miissen den beim
Deutschen Institut fir Bautechnik, bei der Zertifizierungsstelle und der fremdiberwachenden

Stelle hinterlegten Angaben entsprechen.
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2.2 Herstellung, Verpackung, Transport, Lagerung und Kennzeichnung
221 Herstellung

Die Schock Tronsole® Typ F ist werkseitig herzustellen. Die Montage von Vertikalschenkel,

Horizontalschenkel und den Lagersegmenten erfolgt gemaf den Produktionsplanen.
222 Verpackung, Lagerung und Transport

Verpackung, Transport und Lagerung muissen so erfolgen, dass die Bewehrungselemente

nicht beschadigt werden.
223 Kennzeichnung

Jede Verpackungseinheit muss vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen
(U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lander gekennzeichnet

werden.

Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3
"Ubereinstimmungsbestatigung" erfiillt sind. AuRerdem muss die Kennzeichnung mindestens

folgende Angaben enthalten:

- Die Bezeichnung des Zulassungsgegenstandes,

- Typenbezeichnung

- Brandverhalten siehe Bescheid Z-15.7-359.

Der Hersteller hat jeder Lieferung eine Montageanleitung beizufiigen.

23 Ubereinstimmungsbestitigung
231 Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Bauprodukts mit den Bestimmungen dieser

allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fir jedes Herstellwerk mit

einer

Ubereinstimmungserklarung des Herstellers auf der Grundlage einer werkseigenen
Produktionskontrolle und eines Ubereinstimmungszertifikates einer hierfiir anerkannten
Zertifizierungsstelle sowie einer regelmafligen Fremduiberwachung einschliellich einer
Erstpriifung des Bauproduktes durch eine anerkannte Uberwachungsstelle nach MaRgabe der

folgenden Bestimmungen erfolgen:

Fir die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiiberwachung einschlieRlich
der dabei durchzuflhrenden Produktprifungen hat der Hersteller der Bauprodukte eine hierfur
anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfur anerkannte Uberwachungsstelle

einzuschalten.

Die Ul:_)_ereinstimmungserklérung hat der Hersteller durch Kennzeichnung der Bauprodukte mit
dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwendungszweck

abzugeben.

Dem Deutschen Institut fur Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr

erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

Dem Deutschen Institut fir Bautechnik ist zusatzlich eine Kopie des Erstprifberichts zur

Kenntnis zu geben.
2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und
durchzufiihren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller
vorzunehmende kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser
sicherstellt, dass die von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser

allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die im hinterlegten Prifplan sowie die
im Folgenden aufgefilhrten MaRRnahmen einschlieRen. Der Priifplan ist beim Deutschen

Institut fiir Bautechnik und der fiir die Uberwachung eingeschalteten Stelle hinterlegt.
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Fir die Durchfiihrung der werkseigenen Produktionskontrolle hinsichtlich des Brandverhaltens
sind die "Richtlinien zum Ubereinstimmungsnachweis schwerentflammbarer Baustoffe
(Baustoffklasse DIN 4102-B1) nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung anzuwenden.
Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszuwerten.
Die Aufzeichnungen missen neben den im Prifplan festgelegten Aufzeichnungen mindestens
folgende Angaben enthalten:

* Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile
* Art der Kontrolle oder Priifung

e Datum der Herstellung und der Prifung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile

e Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und soweit zutreffend Vergleich mit den
Anforderungen

* Unterschrift des fir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.

Die Aufzeichnungen sind mindestens funf Jahre aufzubewahren und der fir die Fremduber-
wachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen Institut
fur Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehorde auf Verlangen vorzulegen.

Bei ungenigendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverziglich die erforderlichen
MaRnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen
nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit Ubereinstimmenden
ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch mdglich und zum
Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prifung unverziglich zu
wiederholen.

233 Erstpriifung des Bauprodukts

Im Rahmen der Erstprifung ist Folgendes zu prufen:

- Verwendetes Vormaterial,

- Einhaltung der Abmessungen nach allgemein bauaufsichtlicher Zulassung.
234 Fremdiiberwachung

In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremduber-
wachung regelmafig zu Gberprifen, mindestens jedoch zweimal jahrlich.

Im Rahmen der Fremdiberwachung ist eine Erstprifung des Bauproduktes durchzufiihren
und es sind auch Proben flur Stichprobenprifungen zu entnehmen und wie im Prifplan
festgelegt zu Uberprufen. Die Probenahme und Prifungen obliegen jeweils der anerkannten
Uberwachungsstelle. Die Werte des Vormaterials sind laut Datenblatt zu Gberprifen.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiberwachung sind mindestens finf Jahre
aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut fir Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsicht auf Verlangen
vorzulegen.

Fir die Durchfiihrung der Fremdiiberwachung hinsichtlich des Brandverhaltens sind die
"Richtlinien zum Ubereinstimmungsnachweis schwerentflammbarer Baustoffe
(Baustoffklasse DIN 4102-B1) nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung" anzuwenden.

3 Bestimmungen fiir Planung, Bemessung und Ausfiihrung

Fir Planung und Bemessung der mit der Bauart hergestellten baulichen Anlage gilt
DIN EN 1992-1-1, falls im Folgenden nicht anders bestimmt, stets zusammen mit
DIN EN 1992-1-1/NA.

31 Planung

Die Verbindungen mittels Schock Tronsole® Typ F sind ingenieurmaRig zu planen. Unter
Berucksichtigung der zu verankernden Lasten sind prifbare Berechnungen und
Konstruktionszeichnungen anzufertigen.

Z112363.23 1.15.7-34/22
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Die Konstruktionszeichnungen mussen Angaben zur Lage und Lange enthalten.

Die Weiterleitung der Lasten in die anschlieRenden Stahlbetonbauteile ist fir den
Grenzzustand der Tragfahigkeit und den Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit fur jeden
Einzelfall nachzuweisen.

Fir die beiderseits anschlieRenden Stahlbetonbauteile ist ein statischer Nachweis vorzulegen.
Hierbei ist fir die Ermittlung der Bewehrung eine freie Auflagerung anzunehmen, da durch die
Schock Tronsole® Typ F nur Querkrafte und geringe Horizontalkrafte ibertragen werden
koénnen.

Die Stahlbetonbauteile sind, falls im Folgenden nicht anderes bestimmt wird, entsprechend
DIN EN 1992-1-1 unter Beachtung von DIN EN 1992-1-1/NA auszubilden.

Fir die Stahlbetonbauteile ist Normalbeton mit einer Festigkeitsklasse von mindestens C20/25
fur das Podest, C30/37 fiir den Treppenlauf und héchstens C50/60 nach DIN EN 206-1 zu
verwenden.

Die Abmessungen der zu verbindenden Bauteile, so wie die Anordnung der bauseitigen
Bewehrung mussen bei Ausnutzung der in Anlage 5 angegebenen Bemessungswiderstande,
den Angaben in den Anlagen 4 bis 5 entsprechen.

3.2 Bemessung
3.21 Nachweise in den Grenzzustidnden der Tragfahigkeit
Der statische Nachweis Uber die Tragfahigkeit der Stahlbetonbauteile und deren Verbindung
ist in jedem Einzelfall zu erbringen.
Der Nachweis der ortlichen Lasteinleitung in die Stahlbetonbauteile ist mit folgendem
Nachweis erbracht.
Es ist nachzuweisen, dass der Bemessungswert der Einwirkung (Beanspruchung) den
Bemessungswert des Widerstandes (Beanspruchbarkeit) gemaf Anlage 5 und Anlage 6 nicht
Uberschreitet:
Veg/ Vra < 1,0und
HEd / HRd < 1,0

Die Stahlbetonbauteile sind entsprechend DIN EN 1992-1-1 in Verbindung mit
DIN EN 1992-1-1/NA zu bemessen.

3.2.2 Nachweise in den Grenzzustédnden der Gebrauchstauglichkeit
Der Rissbreitennachweis ist nach DIN EN 1992-1-1, Abschnitt 7.3 unter Beachtung der
entsprechenden Abschnitte von DIN EN 1992-1-1/NA zu flhren. An der Stirnseite der Fugen
sowie im Krafteinleitungsbereich braucht ein zusatzlicher Nachweis nicht gefuhrt werden,
wenn die Regelungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung eingehalten werden.

Die Schock Tronsole® Typ F darf als querkraftschliissiges Verbindungselement zwischen
Stahlbetonbauteilen, welche die Bedingungen zur Beschrédnkung der Durchbiegung nach
DIN EN 1992-1-1, Abschnitt 7.4.2 unter Beachtung von DIN EN 1992-1-1/NA,
NCI zu 7.4.2 (2) erfillen, eingesetzt werden.

3.23 Brandschutz

3.2.3.1 Brandverhalten

Die Schock Tronsole® Typ F ist dort anwendbar, wo die bauaufsichtlichen Anforderungen
schwerentflammbar oder normalentflammbar bestehen.

Der Nachweis der Schwerentflammbarkeit gilt nur im eingebauten Zustand der Schoéck
Tronsole® Typ F zwischen Treppenlaufen und Podesten aus Beton nach Abschnitt 1.2.

Z112363.23 1.15.7-34/22
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Andernfalls ist die Schock Tronsole® Typ F nur in Bereichen anwendbar, wo die
bauaufsichtliche Anforderung "normalentflammbar” an die verwendeten Baustoffe gestellt
wird.

3.2.3.2 Feuerwiderstand
Der Nachweis der Verwendbarkeit in Bauteilen, an die Anforderungen hinsichtlich der

Feuerwiderstandsdauer gestellt werden, ist mit dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung/allgemeinen Bauartgenehmigung nicht geregelt.

3.24 Schalldimmung
Der Nachweis der Trittschallminderung bei bestimmungsgemaler Ausfiihrung ohne

Schallbriicken ist mit dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung/allgemeinen
Bauartgenehmigung nicht geregelt.

3.3 Ausfiihrung

Die Mindestbetondeckung nach DIN EN 1992-1-1 ist einzuhalten. Die Bewehrung der
anschlieBenden Bauteile ist auf beiden Seiten unter Berucksichtigung der erforderlichen
Betondeckungen gemaf Anlage 4 auszufiihren.

Die Montage ist nach der Montageanleitung, die Bestandteil der Lieferbedingungen ist,
vorzunehmen. Insbesondere ist darauf zu achten, dass die bauseitig erforderliche Bewehrung
(siehe Anlage 4) eingebaut ist.

Die bauausfiihrende Firma hat zur Bestatigung der Ubereinstimmung der Bauart mit der von
diesem Bescheid erfassten allgemeinen Bauartgenehmigung eine Ubereinstimmungs-
erklarung geman §§ 16a Abs. 5i.V.m. 21 Abs. 2 MBO abzugeben.

Folgende Normen werden in dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung/allgemeinen
Bauartgenehmigung in Bezug genommen:

- DIN EN 1992-1-1:2011-01 Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und
Spannbetontragwerken - Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln
und Regeln fir den Hochbau; Deutsche Fassung
EN 1992-1-1:2004+AC:2010 und

- DIN EN 1992-1-1/NA:2013-04 Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 2:
Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und Spannbeton-
tragwerken - Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln und Regeln fir
den Hochbau

- DIN EN 206-1:2001-07 Beton — Teil 1: Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und
Konformitat
- DIN 4102-1:1998-05 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Begriffe,

Anforderungen und Priifungen

- Die Datenblatter sind beim Deutschen Institut fir Bautechnik und der fiir die Fremdiberwachung
eingeschalteten Stelle hinterlegt.

- Der Prifplan ist beim Deutschen Institut fir Bautechnik und der fir die Fremdiberwachung
eingeschalteten Stelle hinterlegt.

Dipl.-Ing. Beatrix Wittstock Beglaubigt
Referatsleiterin Schiler
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Abbildung 1: Tronsole® Typ F Isometrie

Ho

Hy

Abbildung 2: Tronsole® Typ F Seitenansicht

L: Anschlussldnge der Tronsole
Ho: Héhe des oberen vertikalen Tronsoleschenkels
Hu: Hoéhe des unteren vertikalen Tronsoleschenkels

Tronsole® Typ F zur Verwendung zwischen Stahlbetonpodestplatten und
Treppenldufen

Anlage 1
Isometrie und Seitenansicht
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Abbildung 3: Minimale Konsoltiefe

Abbildung 4: maximale Konsoltiefe

Krmin: produktseitig minimal mégliche Konsoltiefe
Krmax: produktseitig maximal mégliche Konsoltiefe
Ho: H&he des oberen vertikalen Tronsoleschenkels
Hu: Héhe des unteren vertikalen Tronsoleschenkels

Tronsole® Typ F zur Verwendung zwischen Stahlbetonpodestplatten und
Treppenliufen

Anlage 2
Konsoltiefen
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Podest

| g Treppenlauf

Abbildung 5: treppenseitig Uberhdhter Anschluss

Podest

Abbildung 6: blindiger Anschluss

Tronsole® Typ F zur Verwendung zwischen Stahlbetonpodestplatten und
Treppenldufen

Beispiele fiir Anschlussvarianten

Anlage 3

Z116950.23
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Abbildung 7. Bauseitige Bewehrung, Betonglten und Betondeckungen

Tronsole® Typ F zur Verwendung zwischen Stahlbetonpodestplatten und
Treppenlidufen

Anlage 4.1
Bauseitige Bewehrung, Betongiiten und Betondeckungen
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Pos. 1 Treppenkopf =4 8/150
Pos. 2 Treppenkopf =@ 8/100
Pos. 3 Treppenkopf und -ful =22x808
Pos. 4 Treppenful = 8/150
Pos. 5 Treppenful z J8/100
Pos. 6 Podest =@ 8/150
Pos. 7 Podest =@ 8/100
Pos. 8 Podest 2508

Pos. 9 Podest =@ 8/150
Pos. 10 Podest 2 (J 8/100
Pos. 11 Podest z25@8

Tabelle 1: Bewehrungsgehalt und Anordnung

Bei gleichem Bewehrungsgehalt und gleicher Verankerungsldnge darf alternativ Betonstahl mit
Durchmesser 8mm verwendet werden.

Tronsole® Typ F zur Verwendung zwischen Stahlbetonpodestplatten und
Treppenliufen

Anlage 4.2
Bauseitige Bewehrung

Z116950.23 1.15.7-34/22



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-15.7-359 vom 7. Dezember 2023

Deutsches

Institut
fur

Bautechnik

Podestkonsole in Verbindung mit Schéck Tronsole® Typ F
Betongiite = C20/25, Tragfahigkeit Vra in KN/m
Konsolh6he hyp Konsoltiefe K1 Hrd
[mm] 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | [kN/m]
20 456 | 48,8 | 488 | 458 | 488 | 48,8 3.8
100 526 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 3.8
110 59,5 | 59,9 | 59,9 | 59,9 | 59,9 | 59,9 3.8
120 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 +3.8
130 71,0 | 710 | 71,0 | 710 | 71,0 | 71,0 38
140 765 | 7656 | 765 | 765 | 765 | 76,5 38
150 820 | 820 | 82,0 | 820 | 820 | 82,0 3.8
2 160 850 | 850 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 +38

Treppenkonsole in Verbindung mit Schéck Tronsole® Typ F
Betonglite 2 C30/37, Tragféhigkeit Vrq in kN/m

Konsolhéhe hk,r Konsoltiefe K Hrd
[mm] 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 |[kN/m]
80 37,0 | 36,7 | 36,5 33,9 [ 314 | 293 3,8
20 466 | 46,2 [ 428 | 39,5 | 366 | 341 +3,8
100 566 | 53,3 | 488 | 450 | 41,8 | 38,9 3,8
110 66,1 | 599 | 549 | 506 | 46,9 | 43,7 3,8
120 733 | 66,5 | 609 | 56,1 | 52,1 | 48,5 3,8
130 806 | 73,1 | 66,9 | 61,7 [ 57,2 | 53,3 3,8
140 850 | 797 | 729 | 67,2 [ 624 | 58,2 3,8
150 850 | 850|790 | 728 (675 | 83,0 +38
160 850 | 850 | 850|784 | 727 | 67,8 3,8
170 850 | 850 | 850 | 850 (778 | 726 3,8
180 850 | 850 | 850 | 850 [ 830 | 77,4 3,8
190 850 | 850 | 850 | 85,0 [ 850 | 82,2 3,8
=200 850 | 850 | 85,0 | 85,0 [ 85,0 | 85,0 + 3,8

Tabelle 2: Tragfahigkeiten der Podestkonsole in Kombination mit Tronsole® Typ F

Tabelle 3: Tragfahigkeiten der Treppenkonsole in Kombination mit Tronsole® Typ F

Treppenliufen

Tronsole® Typ F zur Verwendung zwischen Stahlbetonpodestplatten und

mit Schock Tronsole® Typ F

Produkttragféhigkeiten und Tragfahigkeiten von Stahlbetonkonsolen in Verbindung

Anlage 5
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches

Allgemeine Bauartgenehmigung |nsti’;l"1t
Nr. Z-15.7-359 vom 7. Dezember 2023 HaiiabiE

Bemessungswerte
Schéck Tronsole® Typ F
Tragstufe | v/, [kN/m] Hrd [KN/m]
V1 430 +38
V2 61,0 38
V3 85,0 38

Tabelle 4: Tragfahigkeiten der Schéck Tronsole® Typ F

Tronsole® Typ F zur Verwendung zwischen Stahlbetonpodestplatten und
Treppenliufen

Anlage 6
Produkttragféhigkeiten und Tragfahigkeiten von Stahlbetonkonsolen in Verbindung

mit Schock Tronsole® Typ F
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Treppenkopf mit 15mm < Cryr £ 25mm bzw. 20mm < Cryr € 30mm

Abbildung 8: Treppenkopf mit planmaRig erhéhter vertikaler Betondeckung in der Fuge

cP,vF

Treppenful® mit 15mm < Ctvr € 25mm bzw. 20mm = Cpyr < 30mm
Abbildung 8: Treppenkopf mit planmaRig erhdhter vertikaler Betondeckung in der Fuge
Bei Ausflihrung einer PlanméRig erhdhten vertikalen Betondeckung in der Fuge nach Abbildung 8 und

Abbildung 9 ist fur die Tragfahigkeit der Konsole geméfR Tabelle 2 und Tabelle 3 als Konsolhéhe der Wert
hk -10 anzusetzen.

Tronsole® Typ F zur Verwendung zwischen Stahlbetonpodestplatten und
Treppenlidufen

Anlage 7
Regelung zur Tragfahigkeit der Konsolen bei erhdhter vertikaler Betondeckung in der

Fuge
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