Schack Sconnex® Typ W

Schock Sconnex® Typ W

Typ W

Schock Sconnex® Typ W
Tragendes Warmedammelement fiir Stahlbetonwénde. Das Element (ibertragt je nach Tragstufe Normalkrafte (Druck- und Zug-

krafte) und Querkrafte in Wandlangs- und Wandquerrichtung.

H Zulassung

= Mit Zulassung (DIBt): Fiir Schock Sconnex Typ W-N (fiir Druckkrafte) sowie Typ W-N-VH (fir Druck- und Querkrafte) gilt die all-
gemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-15.7-376 des DIBt.

= Ohne Zulassung: Schock Sconnex® Typ W-NT-VH, W-NT und W-T (fir Zugkrafte). Eine Anwendung ist nur nach Abklarung mit
dem Tragwerksplaner oder mit einer Zustimmung im Einzelfall mdglich. Bei der Erreichung der Zustimmung im Einzelfall un-
terstiitzen wir Sie gerne. Nehmen Sie hierzu Kontakt mit der Anwendungstechnik von Schock auf (siehe Seite 3).

Stahlbeton - Stahlbeton
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Schack Sconnex® Typ W

Empfohlener Planungsablauf mit Schock Sconnex® Typ W

Vorplanung Entwurfs- und Genehmigungsplanung

. . _S = Planung fiir Bauantrag S
Energetisches Gebaudekonzept 2 &5 (100stel-Planung) =
Festlegung der Dimmebene Statisches Tragkonzept <

(Unter- oder Aufdeckenddammung) (Vorstatik) =

Definition der Warm- und
Kaltbereiche (Zonierung)

Festlegung der mit Schock Sconnex® zu ddmmenden Wande
(falls noch nicht festgelegt)

Aufzugsschacht und Treppen- ‘

@
E kern sind normative Warmbe- B
S reiche und kdnnen durchbeto- emessungen
| niert werden. |
-a Ermittlung der Schnittkrdfte
=
Grundlegendes Tragkonzept = =
| = Aus Linienlasten werden Punktlasten:
Sconnex® Typ W sind punktuelle tragende Dammelemente. Dazwischen
Festlegung der mit Sconnex® | < < wird nicht tragende Zwischenddmmung angeordnet.
zu ddmmenden Wande < F = Unterdeckenddmmung: Schnittkrafte am Wandkopf sind maRgebend,
) % siehe Seite 108.
% Empfehlum__]_m Erdbeben.zo- £ = Aufdeckenddmmung: Schnittkrafte am WandfuB sind maRgebend, siehe
Typ W 2 | nen: Mit Wanden aussteifen, S Seite 110
= . . . (%3] .
S die nicht mit Sconnex® Typ W = Statisches System Sconnex® Typ W: Frei drehbare Auflagerung (Momen-
getrennt sind. tengelenk), Dehnfedersteifigkeiten beachten, siehe Seite 122.
= Verformung aus Temperatureinwirkung beachten. Bei Léngeniiberschrei-
Priifung von Anwendungsgrenzen tung Dehnfugen anbringen oder durchbetonieren, siehe Seite 121.
und maximalem Lastabtrag mit = \
Sconnex® Typ W bzgl. Machbar- =~
keit Tragfahigkeitsnachweis
Auswahl und Elementanordnung Sconnex® Typ W, siehe ab Seite 98
S
k]
= Sconnex® | Malgebliche Betonfestigkeitsklasse beriicksichtigen.
&
. |
=
o
@ Durchstanzen
0
5
& Sconnex® Durchstanzen der Decke mit einer Pressungsflache des
Sconnex® Typ W von 150 x 100 mm nachweisen.

Warmeschutznachweis inklusive Sconnex®, siehe ab Seite 39 §
Festlegung objektspezifischer Brandschutzanforderungen g &

Priifen, ob realistisch erfiillbar

Brandschutz bei Sconnex® Typ W durch umgebende Konstruktion,
siehe ab Seite 131.

Sconnex®
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Schock Sconnex® Typ W

Abgleich Genehmigungsplanung mit aktuellem ; g{
Planungsstand =
<C
Bei Anderungen: Anpassung des statischen Tragkon- S
zepts =
Erstellung der Ausfiihrungsplane €=
<<
Planung der bauseitigen Bewehrungen, siehe ab S
Seite 142 ~
Brandschutz angrenzende Bauteile = %
<
= Hinweise beachten, siehe Seite 131.
= Angrenzende Konstruktion und MaRnahmen
% planen:
§ Sconnex® Typ W-N und W-N-VH siehe ab
S Seite 131.
Sconnex® Typ W-NT und W-NT-VH siehe ab
Seite 136.
Detaillierter Warmeschutznachweis §
Sconnex® | Ae-Werte fiir Sconnex® Typ W siehe Seite 43.
Abdichtungskonzept g
Sconnex®  Abdichtung Sconnex® beachten.
: S
Ausschreibung =
Sconnex® | Sconnex® Zubehdr beachten, siehe Seite 105.

H Ubliche Baubeteiligte
= Arch: Architekt
= TWP: Tragwerksplaner

= BPh:  Bauphysiker

= BSP:  Brandschutzplaner
= FTW: Fertigteilwerk

= BU:  Bauunternehmer

= Bl:  Bauleitung

Technische Information Schck Sconnex®/DE/2023.2/September

Umplanungen Wande/Decken zu Ausfiihrung als

Sconnex®

Weitergabe wichtiger Hinweise zur Ausfiihrung an die

Sconnex®
| |

Sconnex®

FTW, BU

Fertigteile

= Halb-Fertigteilwande siehe Seite 27.

Halb-Fertigteildecken, WandfuR:
Positionierung planen.

= a
Baustelle £
WandfuR: Auf Sicherung der Wande im Bauzustand
gegen Kippen (da gelenkiger Anschluss) hinweisen.
Wandkopf: Auf Betonierabschnitte unter Sconnex®
Tragelementen hinweisen, siehe ab Seite 153.
WandfuB bei Decken/Bodenplatten Hohe > 60 cm: Auf
Betonierabschnitte unter Sconnex® Tragelementen
hinweisen, siehe ab Seite 153.

Einbau 2

Einbauanleitung beachten - ist auf jedem Sconnex®
Typ W angebracht.

Sconnex® am WandfuR: Montagehilfe Sconnex® Typ W
Part M verwenden (dringend empfohlen).

o
Priifung der Umsetzung der Ausfiihrungsplanung auf =
der Baustelle =
o
Bewehrungsabnahme =
Priiftung normkonformer Einbau der Wénde mit f.
Sconnex® =
[
Priifung Brandschutzausfiihrung @
97

Typ W

Stahlbeton - Stahlbeton



Schock Sconnex® Typ W

Elementanordnung - bei gleichmaRBiger Belastung

Typ W Part Z

Typ W

Wand

Wand

Abb. 122: Schock Sconnex® Typ W: Anschluss zwischen Wand und dariiberliegender Decke — Einbau am Wandkopf

Typ W Part Z

Typ W

Decke

e e e e

Wand
Wand

Decke

Abb. 123: Schick Sconnex® Typ W: Anschluss zwischen Decke und aufgehender Wand — Einbau am Wandfuf$

Typ W Part Z

UoJaq|eIS - UOIAGIYels

Typ W

Abb. 124: Schock Sconnex® Typ W: Schnitt A-A

Technische Information Schock Sconnex®/DE/2023.2/September
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Schock Sconnex® Typ W

Elementanordnung - bei ungleichmaRiger Belastung

A 4

v

v

A 4

A 4

v

v

Abb. 126: Schick Sconnex® Typ W: Dreiecklast - gleiche Krdfte bei unter-

schiedlichen Abstdnden

Abb. 125: Schick Sconnex® Typ W: Dreiecklast - unterschiedliche Krdfte bei

gleichen Abstdnden

Typ W

uolaqjyeis — uolaqiyeis

A 4

A 4

A 4

A 4

A 4

A 4

A 4

A 4

Abb. 128: Schéck Sconnex® Typ W: Parabelférmige Streckenlast - gleiche

Krdfte bei unterschiedlichen Abstdinden

Abb. 127: Schéck Sconnex® Typ W: Parabelférmige Streckenlast - unter-

schiedliche Krdfte bei gleichen Abstdinden

99
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Schock Sconnex® Typ W

Einbauschnitte

Abb. 129: Schock Sconnex® Typ W-N-VH: Schnitt B-B, Innenwand; Unterde- Abb. 130: Schdck Sconnex® Typ W-N-VH: Aufenwand; Unterdeckenddm-

ckenddmmung mung entsprechend Schnitt B-B
Typ W
\ | |
| KU | R
\ \ !
[

\ \ ‘
\ [ [
\ \ [
[ l L ] L |

§ Abb. 131: Schéck Sconnex® Typ W-N-VH: Schnitt C-C, Innenwand; Aufdecken-  Abb. 132: Schick Sconnex® Typ W-N-VH: Auflenwand; Aufdeckenddmmung

§ ddmmung entsprechend Schnitt C-C

I

vl

I —_—— s — —_——— s — —_———

- e _

S

@

=

= Betondrucklager

C

3 -

5-10

[

Y]

Detail 1

Abb. 133: Schdck Sconnex® Typ W: Formschluss zwischen der Oberkante der ~ Abb. 134: Schdck Sconnex® Typ W: Detail 1; Formschluss durch 5-10 mm tie-
Decke und der Unterkante des Drucklagers ist sicherzustellen fe Einsenkung des Dammkdrpers in die Decke
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Schock Sconnex® Typ W

Elementanordnung - fiir Spezialanwendungen

- ~
v
Ve \\
7 N
s AN
s N
s AN
s AN
o AN
v AN
v N
v AN
v AN
v ~
v ~
v AN
v AN
v AN
e AN
s Wand ~
e AN
// \\
RN X S 0 I
| |
| Decke ‘

\ j |
Typ W-N-VH Typ W-T Typ W-N-VH
Stiitze / » » » \ Stiitze

Abb. 135: Schock Sconnex® Typ W: Kombinierte Produktvarianten fiir den Anschluss eines wandartigen Trdgers mit Deckenaufhdngung

i ———
D> i
+Wind i \
‘ !
! | Typ W
!
Wand |
‘ !
| |
t * * ‘ m m !
‘ !
2l |
I T 1 N | ‘ |
! 3 !
\ / Decke ; \
\ ‘ |
| | | S
Typ W-NT-VH-L Typ W-NTVH-L \ ! %
Typ W-N-VH \ : =
Wand | | <
I o
| | =
‘ | =
| | =
1 (V2
AN . __._._.__._ Lo/ o
* 0 s *

Abb. 136: Schock Sconnex® Typ W: Kombinierte Produktvarianten fiir den Anschluss einer horizontal belasteten, stabilisierenden Wand
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Typ W

Stahlbeton — Stahlbeton

Schock Sconnex® Typ W

Elementanordnung - fiir Spezialanwendungen

7’7{,:,77:,777:77771777177771:777,:77,?7;7’7

>

N Wand /f
N v
N |
N a
SO yd ‘
N Typ W-N-VH L ‘
N v |
N v
N v \
N / ‘
N /s

N % |
N P !
Typ W-NTVHB N /" Typ WNTVHB ~_ |

/ h d \

AN /
|
A Tl T T e 1%

|
\ \
Decke ‘ \
! |
|
I I

% Ely
Wand
Abb. 137: Schock Sconnex® Typ W: Kombinierte Produktvarianten im Anwendungsfall sich kreuzender Wénde
i
X X

Abb. 138: Schick Sconnex® Typ W-NT-VH-L: Schnitt D-D; Zugkraftverbindung
der Winde durch die Decke hindurch

102

Abb. 139: Schick Sconnex® Typ W-NT-VH-B: Schnitt E-E; Aufhdngung der De-
cke an eine Wand

Technische Information Schock Sconnex®/DE/2023.2/September



Schock Sconnex® Typ W

o
Produktvarianten
2N AN - -
N 4 » 4 D <4 b
4 4 ~ ~
B Typ W-N B Typ W-N-VH B Typ W-NT-BW E Typ W-NT-LW
(Mit Zulassung DIBt) (Mit Zulassung DIBt) (Ohne Zulassung) (Ohne Zulassung)

P - - -
4 b 4 > N N
v v e v
B Typ W-NT-VH-BW B Typ W-NT-VH-LW B Typ W-TBW B Typ WTHLW
(Ohne Zulassung) (Ohne Zulassung) (Ohne Zulassung) (Ohne Zulassung)

~ Aufnahme von Druckkraften - Aufnahme von Zugkrdften

<4 P Aufnahme von Querkraften

LR

Abb. 140: Schéck Sconnex® Typ W-N1T1-B: Einbindeldnge LR
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Schock Sconnex® Typ W

Produktvarianten | Typenbezeichnung

Varianten Schock Sconnex® Typ W
Die Ausfiihrung des Schock Sconnex® Typ W kann wie folgt variiert werden:
= Haupttragstufe mit den Leistungsmerkmalen N und T:
N1: Druckkrafttragfahigkeit
N1T1, N1T2: Druck- und Zugkrafttragfahigkeit
T1, T2: Zugkrafttragfahigkeit
= Nebentragstufe mit den Leistungsmerkmalen V und H:
V1H1: Querkrafttragfahigkeit in x- und y-Richtung
= Formvarianten der Zugstdbe: B, L
BW: U-formig gebogener Stab, geschweilt, mit Edelstahlanteil
LW: gerader Stab, geschwei3t, mit Edelstahlanteil
(andere Materialvarianten durchgangig aus Edelstahl auf Anfrage bei der Anwendungstechnik; Kontakt siehe Seite 3)
= Einbindelange LR erforderlich bei Formvariante B der Zugstabe:
160-600 mm in 10-mm-Schritten
(ohne Montagehilfe: LR = Deckenhdhe - 10 mm - o, ; mit Montagehilfe: LRy, = Deckenhohe - 10 mm - 45 mm)
= Schock Sconnex® Breite:
B =180, 200, 240, 250, 300 mm = Wanddicke
B = 150 mm (Varianten ohne Leistungsmerkmal T ) - keine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung und allgemeine Bauartge-
nehmigung
(andere Breiten auf Anfrage bei der Anwendungstechnik; Kontakt siehe Seite 3)
= Generation:
1.0 fiir Schock Sconnex® Typ W-N, W-NT und W-T
1.1 fir Schock Sconnex® Typ W-N-VH und W-NT-VH
Typ W = Feuerwiderstandsklasse:
R 30 bis REI 120
Erzielung der unterschiedlichen Feuerwiderstandsklassen wird durch die entsprechende Ausbildung der angrenzenden Kon-
struktion (z. B. nichtbrennbarer Estrich, Steinwolle usw.) sichergestellt (siehe Seite 131).

Typenbezeichnung in Planungsunterlagen

Schock Sconnex®
Typ
Haupttragstufe
Nebentragstufe
Sconnex® Breite
Generation

Stahlbeton — Stahlbeton

Sconnex® Typ W-N1-V1H1-B200-1.1

Schock Sconnex®

Typ

Haupttragstufe

Nebentragstufe

Form, Material, Einbindeldnge Zugstabe (LR)
Sconnex® Breite

Generation

Sconnex® Typ W-N1T1-V1H1-BW200-B200-1.1
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Schock Sconnex® Typ W

Produktvarianten | Typenbezeichnung

Abb. 141: Schick Sconnex® Typ W Part Z

Varianten Schack Sconnex® Typ W Part Z
Schock Sconnex® Typ W Part Z ist ein nichttragender Dammkadrper zur Anordnung zwischen Schock Sconnex® Typ W.
Part Z hat die Dammdicke X = 80 mm und die Elementldnge L = 1000 mm.
Die Ausfiihrung des Schock Sconnex® Typ W Part Z kann wie folgt variiert werden:
= Part Z: Nichttragende Zwischenddmmung aus Neopor® fiir Wandanschliisse
= Schock Sconnex® Typ W Breite B:
B =180, 200, 240, 250, 300 mm = Wanddicke
B = 150 mm (Varianten ohne Leistungsmerkmal T ) - keine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung und allgemeine Bauartge-
nehmigung
(andere Wanddicken auf Anfrage bei der Anwendungstechnik; Kontakt siehe Seite 3)
= (eneration:
1.0
= Feuerwiderstandsklasse:
El 0 bis EI 120
Erzielung der unterschiedlichen Feuerwiderstandsklassen wird durch die entsprechende Ausbildung der angrenzenden Konst-
ruktion (z. B. nichtbrennbarer Estrich, Mineralwolle usw.) sichergestellt (siehe Seite 131).

Typenbezeichnung in Planungsunterlagen

Schock Sconnex®
Typ

Sconnex® Breite
Generation
Zwischenddmmung

Sconnex® Typ W-B200-1.0 Part Z
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Typ W

Stahlbeton — Stahlbeton

Schock Sconnex® Typ W

Produktvarianten | Typenbezeichnung

n

Abb. 142: Schick Sconnex® Typ W Part M

Varianten Schock Sconnex® Typ W Part M

Bei einer Anwendung von Schock Sconnex® Typ W am WandfuB empfiehlt sich die Verwendung einer Montagehilfe (Typ W
Part M, siehe Einbauanleitung Seite 155). Bei einer Anwendung am Wandkopf wird keine Montagehilfe (Typ W Part M) bendtigt

(siehe Einbauanleitung Seite 153).

Die Ausfiihrung der Schock Sconnex® Part M Montagehilfe kann wie folgt variiert werden:

= Part M: Montagebhilfe
= Variante:

H1: fiir H<400 mm; Hohe H siehe Produktbeschreibung Seite 130

H2:  fiir 405 mm > H <900 mm

Schock Sconnex® Typ W Part M-H ist einsetzbar fiir Wandbreiten ab 150 mm.

Typenbezeichnung in Planungsunterlagen

Schock Sconnex®
Typ

Generation
Montagehilfe
Hohe

Sconnex® Typ W-1.0 Part M-H1
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Produktvarianten | Typenbezeichnung

£

[4

52

Abb. 143: Schéck Sconnex® Typ W Part TB

Varianten Schack Sconnex® Typ W Part TB
Schock Sconnex® Typ W Part TB ist eine Zulagebewehrung zur Aufnahme des Spaltzugs in der Wand. Part TB ist kombinierbar mit
Schock Sconnex® Typ W bei Haupttragstufen mit dem Leistungsmerkmal N. Die Ausfiihrung des Schock Sconnex® Typ W Part TB

kann wie folgt variiert werden:

= Part TB: Zulagebewehrung 3 @ 12/65 mm, siehe Seite 130

= MaR T = AuRenmaR Biigel: T = Schock Sconnex® Breite B - 2 X Coom

= T =130-200 mm, abgestuft in 10-mm-Schritten
= T=200-260 mm, abgestuft in 20-mm-Schritten

= Generation:
1.0

Typenbezeichnung in Planungsunterlagen

Schock Sconnex®

Typ

Zulagebewehrung

Biigelbreite

Generation

Sconnex® Typ W Part TB-T160-1.0
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Typ W

Stahlbeton — Stahlbeton

Schock Sconnex® Typ W

Anwendung Schock Sconnex® Typ W

Hohe Lastkonzentration Wandende / Gebdudeecke mit Schock Sconnex® Typ W

@)

_—

N
N
= =
_ —

Ty

PEaN Pas

4 b 4 »
~ ~
@ I Typ W-N1-B200 (@ I Typ W-N1-V1H1-B200

Abb. 144: Wandecke unter Decke getrennt

Im dargestellten Beispiel wird eine Wandecke unter der Decke getrennt. Typischerweise konzentrieren sich in solchen Konstrukti-
onspunkten sehr hohe Lasten (Ecke zieht Last an). Um solche Wandecken sinnvoll zu trennen, sind die relevanten Schock
Sconnex® Typen konzentrierter zu verlegen. In der Darstellung erfolgte dies durch die verdichtete Anordnung querkraftiibertra-
gender Schock Sconnex® Typ W-N-VH. Oftmals kann auf eine Querkraftiibertragung an dieser Stelle verzichtet und auf einen
druckiibertragenden und gleichzeitig kostenglinstigeren Schock Sconnex® Typ W-N gewechselt werden.

Neben diesem Bereich mit hoher Lastkonzentration ist typischerweise ein Bereich mit reduzierter Belastung vorzufinden. Hier
konnen die Elementabstande der bendtigten Schock Sconnex® Typen groRer geplant werden.

Aufgrund der gednderten Pressungsflache von Schock Sconnex® Typ W muss das Durchstanzen der Decke mit den Pressungsfla-
chen der Schéck Sconnex® von 150 x 100 mm nachgewiesen werden.
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Schock Sconnex® Typ W

Anwendung Schock Sconnex® Typ W

Erddruckbelastete Wand mit Schock Sconnex® Typ W

a»
@ B Typ W-N1-V1H1-B250

Abb. 145: Erddruckbelastete Wand unter Decke getrennt

Kommt Schock Sconnex® Typ W bei einer im Erdreich stehenden AuRenwand zum Einsatz, ist zusatzlich zur Normalkraft der Schub

aus Erddruck zu beachten. Oftmals kann diese Belastung maBgebend werden. Fiir diese Anwendung ist Schock Sconnex® Typ W-

N-VH geeignet. Fiir die Decke ist zu beachten, dass die Lagerung von einer Linienlagerung auf eine punktuelle Lagerung wech-

selt. Der Nachweis der Decke muss analog einem stiitzengelagerten System mit einer Lasteinleitungsfliche von 150 x 100 mm ge-

flihrt werden.
<
2
S
=
=
T
[
2
2
=
3

wv
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Schock Sconnex® Typ W

Anwendung Schock Sconnex® Typ W

Windbelastete Fassadenwand mit Schock Sconnex® Typ W

Typ W

PaN Pasw

4 D 4« b
~ ~
@© W Typ W-N1-B200 @ E Typ W-N1-V1H1-B200

Abb. 146: Windbelastete Fassadenwand auf der Decke getrennt

Windbelastete Fassadenwande werden im Wesentlichen durch Druck- und Horizontalkrafte belastet. Typischerweise sind die
Windkrafte auf die Fassade gering. Die Trennung der Fuge kann somit optimal durch die Kombination von Schick Sconnex® Typ
W-N und Schock Sconnex® Typ W-N-VH erfolgen. Dabei bestimmen die anfallenden Horizontalkréfte die Anzahl der benétigten
Schdck Sconnex Typ W-N-VH. Die noch verbleibenden Druckkrafte konnen dann mit dem giinstigeren Schock Sconnex W-N abge-
tragen werden, wodurch sich ein wirtschaftliches und bauphysikalisch optimiertes System herstellen l3sst. Bei langen Fassaden-
wanden wird zusatzlich durch die Verschieblichkeit von Schock Sconnex® Typ W-N die Zwangung infolge Temperatur am Wand-
ende reduziert.

Stahlbeton — Stahlbeton
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Schock Sconnex® Typ W

Anwendung Schock Sconnex® Typ W

Aufhdangung auskragende Wand mit Schock Sconnex® Typ W

o Typ W

4 »
~
@ B Typ W-N1T2-V1H1-BS230-B200

Abb. 147: Wand an Treppenhaus auf der Decke getrennt ohne Stiitzung

Im dargestellten System handelt es sich um eine auskragende Wandscheibe. Die Einspannung der Wandscheibe erfolgt Uiber die
gesamte Wandhohe (zum Beispiel an einem Treppenhauskern). Durch die Anordnung von Schock Sconnex® Typ W-NT-VH wird die
Decke zug-, druck- und schubfest mit der Wand verbunden. Durch den Typ W-NT-VH wird in den Lastwechselbereichen die auftre-
tenden positiven und negativen Normalkrafte abgetragen (Abdeckung der Normalkraftumhiillenden). Durch die schubfeste Ver-
bindung zur Deckenplatte kann ein Teil der Druckkréfte aus dem Einspannmoment der Wand in die Deckenplatte abgegeben
werden, was die punktuelle Beanspruchung der tragenden Riickwand malgeblich reduziert. Sollten aus der statischen Berech-
nung nur Zugkrafte auftreten und eine Druckiibertragung infolge der Einspannung durch die Riickwand moglich sein, ist aus
Griinden der Wirtschaftlichkeit eine Verwendung von Schick Sconnex® Typ W-T priifenswert.

Stahlbeton - Stahlbeton
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Schock Sconnex® Typ W

Anwendung Schock Sconnex® Typ W

Einseitig gelagerte Wandscheibe mit Schick Sconnex® Typ W

Typ W

PaN

4 D
~
(©® m Typ W-N1-B200

Abb. 148: Wand an Treppenhaus auf der Decke getrennt, punktuell gestiitzt

Im Gegensatz zur auskragenden Wandscheibe lagert diese Wandscheibe direkt auf der darunter liegenden Stiitze und indirekt an
der angeschlossenen Riickwand auf. Am Wandende Uber der Stiitze entsteht somit eine zu Gibertragende Druckkraft, die durch
Schack Sconnex® Typ W-N iibertragen wird. Bei sehr hohen Lasten konnen mehrere Schock Sconnex® Typ W-N direkt aneinander-
gelegt werden, um eine ausreichende Kraftiibertragung zu gewahrleisten.

Stahlbeton — Stahlbeton
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Schock Sconnex® Typ W

Anwendung Schock Sconnex® Typ W

Deckenaufhdngung iiber wandartigen Trager mit Schéck Sconnex® Typ W

Typ W

PaN -~

4 » 4D
~ ~
@ B Typ W-N1-V1H1-B200 (@ B Typ W-T2-BS280-B200

Abb. 149: Wandartiger Trdger auf der Decke getrennt

Im dargestellten Beispiel handelt es sich um einen wandartigen Trager. Die Auflagerung des Tragers erfolgt auf den Stiitzen im
Untergeschoss. Um die hohen Auflagerkrafte abzutragen eignen sich Schick Sconnex® Typen W-N und W-N-VH. Eine erhohte
Durchstanzlast entsteht nur, wenn sich der bendtigte Schock Sconnex® Typ W nicht im Durchstanzkegel der darunter angeord-
neten Stiitze befindet. Im Feld muss typischerweise die untere Decke an die Wandscheibe gehangt werden. Am wirtschaftlichsten
ist in diesem Fall die Anwendung von Schdck Sconnex® Typ W-T. In bestimmten Féllen kann auch eine Schubiibertragung durch
die Fuge gewdiinscht sein. In einem solchen Fall wird fiir die Aufhangung der Decke Schick Sconnex® Typ W-NT-VH gewahlt. Beim
Nachweis der Wandscheibe ist darauf zu achten, dass das Zugband entgegen der durchbetonierten Losung in der Wand liegt.

Stahlbeton - Stahlbeton
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Schock Sconnex® Typ W

Anwendung Schock Sconnex® Typ W

Gebiudestabilisierende Wand mit Schock Sconnex® Typ W

Typ W

-

4 »
~ ~
(® I Typ W-N1T1-V1H1-1S-B250 @ B Typ W-N1-V1H1-B250

Abb. 150: Gebdudestabilisierende Wand auf Decke getrennt

In der Abbildung ist beispielhaft eine Wand dargestellt, die neben der Druckbelastung zusatzlich mit Momenten und Querkréften
in Wandlangsrichtung belastet ist. Diese SchnittgroBenkombination ist vor allem bei gebaudestabilisierenden Wéanden anzu-
treffen. Um die auftretenden Krafte aufnehmen zu kénnen, wird die Wand in drei Abschnitte unterteilt. Die am Wandende auftre-
tenden groRen Druck-, Zug- und Querkrafte werden mit Schock Sconnex® Typ W-NT-VH abgetragen. In der Wandmitte wird die
Kraftlibertragung mit Schock Sconnex® Typ W-N-VH sichergestellt. Durch die Anpassung der Abstande der notwendigen Schock
Sconnex® Typ W-N-VH erfolgt die Anpassung der Querkrafte an das notwendige Belastungsniveau und die lineare Lagerung der
Wand ohne Stabilisierungslasten.

Stahlbeton — Stahlbeton
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Schock Sconnex® Typ W

Anwendung Schock Sconnex® Typ W

Punktuelle Lagerung in Kreuzungspunkten mit Schock Sconnex® Typ W

Typ W

PN

4 D>
~ ~ ~
@ I Typ W-T2-B230-B200 @ B Typ W-N1-V1H1-B200 (3 B Typ W-N1T1-V1H1-LS-B200

Abb. 151: Punktuelle Lagerung kreuzender Wiinde auf der Decke getrennt

Eine haufig auftretende statische Situation sind sich kreuzende Wande. In diesem Bereich entstehen oftmals hohe Kraftspitzen.
Wie in der Abbildung zu sehen, wird durch die Stiick-an-Stiick-Verlegung von Schick Sconnex® Typ W eine ausreichende Lastiiber-
tragung gewahrleistet. In dem gezeigten Beispiel werden Schock Sconnex® Typ W-NT-VH direkt Gber die Wandkreuzung platziert.
Durch die Lastverteilwirkung der Decke wird die Kraft direkt in die darunterliegende Wand eingeleitet. Je nach Deckenstarke ist
der auflagernahen Einzellast aus dem Schock Sconnex® erhdhte Aufmerksamkeit zu schenken, da eventuell keine direkte Lastein-
leitung beriicksichtigt werden darf. Exemplarisch und abhangig von dem Kraft- und Verformungsverhalten der Konstruktion sind
am Wandende Lastaufhangungen mit Schock Sconnex® Typ W-T dargestellt, die eine Differenzsetzung der Decke zur Wand und
damit Risse im Anschluss des FuBbodenaufbaus verhindern.

Stahlbeton - Stahlbeton

Technische Information Schéck Sconnex®/DE/2023.2/September 115



Typ W

Stahlbeton — Stahlbeton

Schock Sconnex® Typ W

Bemessung Normalkraft

Leistungsmerkmal N - Aufnehmbare Normalkraft N4, (Druck)

Betonfestigkeitsklasse > C25/30 Betonfestigkeitsklasse > (30/37
Bemessungswerte bei Deckendicke > 200 mm
Nig.zwana [KN/Element]
. 180 382,5 459,0
Wanddicke [mm]
>200 425,0 510,0

Schock Sconnex® Typ W-...-B150 (keine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung)

Schick Sconnex® Typ W I

Betonfestigkeitsklasse > C25/30 Betonfestigkeitsklasse > (30/37
Bemessungswerte bei Deckendicke > 200 mm
Nrg.2wand [KN/Element]
Wanddicke [mm] 150 212,5 255,0

Schock Bole®

X
DX

+ Nggz (Druck)

/ﬁ X A Schock Bole®

Abb. 152: Schick Sconnex® Typ W-N: Die Bemessungskraft +Ngq, (Druck) im Abb. 153: Schick Sconnex® Typ W-N: Indirekte Lagerung der Schéck
Koordinatensystem Sconnex®, mit Schock Bole® bewehrt

H Hinweise zur Bemessung

= Die Bemessungswerte wurden nach DIN EN 1992-1-1, Abschnitt 6.7 ermittelt.

= Wanddicke 150 mm: Reduzierter Tabellenwert N4 aufgrund einer Bemessung ohne Spaltzugbewehrung (Pos. 3). Part TB mit ei-
ner Biigelbreite > 130 mm erfordert abhangig von der Betondeckung Cnom im Allgemeinen Wanddicken > 180 mm.

= Schock Sconnex® Typ W mit einer Breite von B = 150 mm ist nicht Bestandteil der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung. Ei-
ne Anwendung ist nur nach Abstimmung mit dem Tragwerksplaner oder bei einer Zustimmung im Einzelfall méglich.

= Bei hoheren Betonfestigkeitsklassen ist Ngg max bis 760 kN/Element mdglich. Fragen Sie hierzu die Anwendungstechnik, Kon-
takt siehe Seite 3.

A\ Querkraftbemessung

= Die Querkraftwiderstdnde aller anschlieBenden Bauteile sind vom Tragwerksplaner nach DIN EN 1992-1-1 (EC2) nachzuweisen.

= Bei einer indirekten Lagerung der Sconnex® Elemente auf einer Decke fiihrt diese Belastung zu einer hohen Querkraftbelas-
tung der Decke. Es kommt infolge der Punktlagerung zu einer starken Querkraftbeanspruchung der Decke. Diese ist durch den
Tragwerksplaner mit einer Pressungsflache des Schock Sconnex® Typ W von 150 x 100 mm nachzuweisen und gegebenenfalls
zum Beispiel mit Schock Bole® zu bewehren (siehe Abbildung oben).
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Schock Sconnex® Typ W

Bemessung Normalkraft

Leistungsmerkmal T - Aufnehmbare Normalkraft Ny, (Zug)

) Betonfestigkeitsklasse > C25/30
Bemessungswerte bei

Ngg,. [kN/Element]
. . - -122,4 -267,7 -183,6 -401,6
Zugstabe, Formvariante
- -267,7 - -401,6
- Nie: (Zug)
X S P g
1
N
\
z
Abb. 154: Schéck Sconnex® Typ W-T: Die Bemessungskraft -Ngq, (Zug) im Ko-
ordinatensystem
| gz § | | j§ |
[ [ [ [
[ [ [ [
[ [ [ [
| | | |
| O O o O | 1 O o} ol o I\
\ - 1 \ = 1

Abb. 155: Schock Sconnex® Typ W-N1T1-BW: Die erste Deckenlage ist in den  Abb. 156: Schock Sconnex® Typ W-N1T1-BW: Die zweite Bewehrungslage ist
Schdck Sconnex® Biigel eingefédelt in den Schdck Sconnex® Biigel eingefddelt

H Hinweise zur Bemessung
= Schock Sconnex® mit dem Leistungsmerkmal T haben weder eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung noch eine allgemeine

Bauartgenehmigung. Eine Zustimmung im Einzelfall ist erforderlich!
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Typ W

Stahlbeton — Stahlbeton

Schock Sconnex® Typ W

Bemessung Querkraft

Nebentragstufe V1H1 - Aufnehmbare Querkrafte Vgy, und Vgy,

Schock Sconnex® Typ W Leistungsmerkmal N

Bemessungswerte bei

Querkraft in x-Richtung
Variante A — bauseitige Bewehrung auBenliegend
Variante B — bauseitige Bewehrung innenliegend

Querkraft in y-Richtung

Interaktion

+ Ngg., (Druck)

+ Viax % Vray

AN 7

Abb. 157: Schéck Sconnex® Typ W-N-VH: Die Bemessungskrfte +Ngq,
(Druck), +Vigx und -Vzg, im Koordinatensystem

Variante A

Nebentragstufe V1H1
Betonfestigkeitsklasse > C25/30
Veax [KN/Element]

84,1
+42,0
Viay [KN/Element]

57,6
Vegy/Vrdy + Vegx/Vrax < 1

Variante B

1T s

| KUY

1T &

| XU |

Abb. 158: Schick Sconnex® Typ W-N-VH: Variante A — bauseitige Beweh-
rung; die aufSenliegende Ldangsbewehrung stiitzt die Querkraftstdbe des
Schdck Sconnex® gegen die Bauteiloberfldiche ab

118

Abb. 159: Schick Sconnex® Typ W-N-VH: Variante B (fiir geringe Wanddi-
cken) — bauseitige Bewehrung; die Lingsbewehrung stiitzt die Querkraftstd-
be des Schick Sconnex® gegen das Innere des Stahlbetonbauteils ab
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Schock Sconnex® Typ W

Bemessung

Schick Sconnex® Typ . w |

. . Haupttragstufe
Bestiickung bei
N1 N1T1 N1T2 T1 T2

Drucklager 1 1 1
Zugstabe, Formvariante B - 2x228 2x2212 2x328 2x3212
Zugstabe, Formvariante L - 4312 - 6212

ols . . Nebentragstufe

Zusitzliche Bestiickung bei
V1H1 V1H1 V1H1

Querkraftstabe 2x2210 2x2210 2x2210

H Hinweise zur Bemessung

= Bei einem Anschluss mit Schock Sconnex® Typ W ist als statisches System eine frei drehbare Auflagerung (Momentengelenk)
anzunehmen. Die Dehnfedersteifigkeiten gemaR Seite 122 sind zu beachten.

= Fiir eine kombinierte Belastung in die X- und die Y-Richtung muss eine lineare Interaktion durchgefiihrt werden.

= Die Bemessungswerte Viqx hdngen von der Abstiitzung der Querkraftstabe im Krafteinleitungsbereich ab. Siehe die Unterschei-
dung der bauseitigen Bewehrung Variante A und B Seite 148.

= Die auf die anschlieBenden Bauteile wirkende Druckbelastungsflache des Schock Sconnex® Typ W betrdgt 150 mm x 100 mm,
siehe Produktbeschreibung.

= Hinweise zu Achsabstanden e, sind zu beachten, siehe Seite 120.

150
300

VRd,x

Abb. 160: Schick Sconnex® Typ W-N-VH: Produktgrundriss; Drucklagerfldche
150 mm x 100 mm

/
/
/
7 s
v .

Abb. 161: Schick Sconnex® Typ W: Vorzeichenregel fiir die Bemessung

H Bauseitige Bewehrung - Leistungsmerkmal T, Formvariante B

= Die erste Deckenlage muss in den Schick Sconnex® Typ W Bligel eingefadelt werden, um die Endverankerung der Stabe zu ge-
wahrleisten (analog Authangebewehrung bei indirekter Lagerung von Unterziigen).

= Wenn nur die zweite Bewehrungslage in die Biigel eingefadelt werden kann, muss die erste Lage mittels Auswechslung zusatz-
lich in die dritte Lage verschoben werden. Diese Anordnung ist zwingend zur Sicherstellung der Tragfahigkeit!

= Siehe bauseitige Bewehrung Seite 142.

H Hinweise zum Erdbeben
= |n Erdbebenzonen empfehlen wir die Aussteifung des Gebaudes mit Wanden sicherzustellen, die nicht mit Schock Sconnex®

getrennt wurden.
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Schock Sconnex® Typ W

Achsabstande

Achsabstinde

Schdck Sconnex® Typ W muss so positioniert werden, dass Minimal- bzw. Maximalwerte fir die Achsabstande eingehalten

werden:

e, <2000

|

2300 |

Abb. 162: Schick Sconnex® Typ W: Minimaler und maximaler Achsabstand e,

Typ W

uolaqjyeis — uolaqiyels

Technische Information Schock Sconnex®/DE/2023.2/September

120



Schock Sconnex® Typ W

Temperatureinwirkung | Ermiidung

Verformung aus Temperatureinwirkung

Temperaturunterschiede in Gebduden sind bei der Bemessung der Bauteile nach EN 1991-1-5, Abschnitt 5, zu beriicksichtigen. Die
Verformungen des Schock Sconnex® Typ W aus Temperatureinwirkung miissen auf +/- 0,6 mm beschrankt werden. Entsprechend
gilt die Beschrankung fiir horizontale Verschiebungen aus Temperatureinwirkung zwischen Decke und Wand. Die Reduktion der
Querschnittsflachen bzw. Wandléngen durch Tiir6ffnungen, Fensteréffnungen, Briistungen und sonstigen Aussparungen/Ein-
lagen und der damit verbundenen Rissbildung ist beim Verformungsnachweis zu beriicksichtigen. Sollte die Temperaturverfor-
mung bei langen Wandscheiben problematisch sein, miissen Dehnfugen oder durchbetonierte Fixpunkte angeordnet werden.
Der Anschluss zwischen Decke und Wand mit Schock Sconnex® Typ W ist unter Einhaltung der zu bemessenden maximalen Dehn-
fugenabstande dauerhaft ermiidungssicher.

Detail

o L TypW
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Abb. 164: Schock Sconnex® Typ W: Alinfolge einer Temperaturverformung
im Detail
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Typ W

Stahlbeton — Stahlbeton

Schock Sconnex® Typ W

Dehnfedersteifigkeit | Produktbeschreibung

Schack Sconnex® Typ W Haupttragrichtung N

Dehnfedersteifigkeit in

z-Richtung

K.z [kN/m/Element]
700000

Schck Sconnex® Typ W N1T1-B NITL-L, N1T2-B T1L, T2

Dehnfedersteifigkeit in

z-Richtung

-134000

K, [kN/m/Element]
-201000 -219900 -329800

Schock Sconnex® Typ W Nebentragstufe V1H1

Dehnfedersteifigkeit in

X-, y-Richtung

Schock Sconnex® Typ W-N

Ku [kKN/m/Element] Kuy [kN/m/Element]

87500

125000

100

150
300

a

150

300

Abb. 165: Schick Sconnex® Typ W-N: Produktgrundriss; Drucklagerfldche

150 mm x 100 mm

122

Abb. 166: Schick Sconnex® Typ W-N: Produktschnitt
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Schock Sconnex® Typ W

Produktbeschreibung
Schock Sconnex® Typ W-N-VH
At -—1t & T
= e - EED ¢
1590 | | 120 | |15-90 150
i 300

Abb. 167: Schock Sconnex® Typ W-N-VH: Produktgrundriss; Positionierung Abb. 168: Schdck Sconnex® Typ W-N-VH: Produktgrundriss; Drucklagerfldche

der Querkraftstibe 150 x 100 mm
o o
B 3
\ — . — T
o o
OXA = 2
N T — —F
3 3
\
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1590 | | 120 | [15-90 %
K K
B 300
1 1
Abb. 169: Schock Sconnex® Typ W-N-VH: Produktschnitt A-A Abb. 170: Schock Sconnex® Typ W-N-VH: Produktschnitt B-B
<
. . o
H Produktinformationen B
= Download weiterer Grundrisse und Schnitte unter cad.schoeck.de =
b
|
[
o
@
=
=
[
v
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Typ W

Stahlbeton — Stahlbeton

Schock Sconnex® Typ W

Produktbeschreibung

Schock Sconnex® Typ W-NT

:

25-85

178
l:l>
|
3
|
-
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!
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61
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130 150
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Abb. 171: Schock Sconnex® Typ W-N1T1: Produktgrundriss Abb. 172: Schock Sconnex® Typ W-N1T1: Produktgrundriss; Drucklagerfldche

150 x 100 mm

Schock Sconnex® Typ W-NT-BW

2100
+
-

=
=
160-600 | 80 |
=
=
160-600 | 80 |

Hi, U U |
2585 | | 130 | [25-85 178
K T
B 300
1 1

Abb. 173: Schick Sconnex® Typ W-N1T1-BW: Produktschnitt A-A Abb. 174: Schick Sconnex® Typ W-N1T1-BW: Produktschnitt B-B

Schock Sconnex® Typ W T1, N1T1 T2, N1T2

" . . Materialvariante
Zugstablange L bei Formvariante B
W W
. Minimum 756 1033
Lange L [mm] .
Maximum 846 1123

H Produktinformationen
= Andere Materialvarianten aus Edelstahl auf Anfrage bei der Anwendungstechnik; Kontakt siehe Seite 3
= Download weiterer Grundrisse und Schnitte unter cad.schoeck.de
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Schock Sconnex® Typ W

Produktbeschreibung
Schock Sconnex® Typ W-NT-LW
= A
S S
1 %
— e vy
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2585 | | 130 | [2585 178
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B 300
1 1
Abb. 175: Schock Sconnex® Typ W-N1T1-LW: Produktschnitt A-A Abb. 176: Schock Sconnex® Typ W-N1T1-LW: Produktschnitt B-B

H Produktinformationen
= Andere Materialvarianten aus Edelstahl auf Anfrage bei der Anwendungstechnik; Kontakt siehe Seite 3
= Download weiterer Grundrisse und Schnitte unter cad.schoeck.de
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Stahlbeton - Stahlbeton
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Typ W

Stahlbeton — Stahlbeton

Schock Sconnex® Typ W

Produktbeschreibung

Schock Sconnex® Typ W-NT-VH

105
1
‘ L=~
I
|
P
| b
i
i
100
B
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-85 | | 130 | [2585 150
B S
B 300
Abb. 177: Schock Sconnex® Typ W-N1T1-V1H1: Produktgrundriss Abb. 178: Schock Sconnex® Typ W-N1T1-V1H1: Produktgrundriss; Druckla-
gerfldche 150 x 100 mm

Schock Sconnex® Typ W-NT-VH-BW

11
==
1

390
390

160

L T
=
X
=
160-600 # 80 #
L T
=
==
160-600 | 80 #

| U b
2585 | [ 130 | [25-85 178
K K
B 300
1 1
Abb. 179: Schick Sconnex® Typ W-N1T1-V1H1-BW: Produktschnitt A-A Abb. 180: Schick Sconnex® Typ W-N1T1-VIH1-BW: Produktschnitt B-B
Schock Sconnex® Typ W T1, N1T1 T2, N1T2
" . . Materialvariante
Zugstablange L bei Formvariante B
w W
. Minimum 756 1033
Lange L [mm] .
Maximum 846 1123

H Produktinformationen
= Andere Materialvarianten aus Edelstahl auf Anfrage bei der Anwendungstechnik; Kontakt siehe Seite 3
= Download weiterer Grundrisse und Schnitte unter cad.schoeck.de
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Schock Sconnex® Typ W

Produktbeschreibung

Schock Sconnex® Typ W-NT-VH-LW
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Abb. 181: Schock Sconnex® Typ W-N1T1-V1H1-LW: Produktschnitt A-A Abb. 182: Schick Sconnex® Typ W-N1T1-V1H1-LW: Produktschnitt B-B

H Produktinformationen
= Andere Materialvarianten aus Edelstahl auf Anfrage bei der Anwendungstechnik; Kontakt siehe Seite 3
= Download weiterer Grundrisse und Schnitte unter cad.schoeck.de
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Typ W

Stahlbeton — Stahlbeton

Schock Sconnex® Typ W

Produktbeschreibung

Schock Sconnex® Typ W-T

61
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Abb. 183: Schick Sconnex® Typ W-T2: Produktgrundriss Abb. 184: Schock Sconnex® Typ W-T2: Produktgrundriss

Schock Sconnex® Typ W-T-BW
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Abb. 185: Schick Sconnex® Typ W-T2-BW: Produktschnitt A-A Abb. 186: Schéck Sconnex® Typ W-T2-BW: Produktschnitt B-B
Schock Sconnex® Typ W T1, N1T1 T2, N1T2
R ) ) Materialvariante
Zugstablange L bei Formvariante B
W w
. Minimum 756 1033
Ldnge L [mm] .
Maximum 846 1123

H Produktinformationen
= Andere Materialvarianten aus Edelstahl auf Anfrage bei der Anwendungstechnik; Kontakt siehe Seite 3
= Download weiterer Grundrisse und Schnitte unter cad.schoeck.de
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Produktbeschreibung

Schock Sconnex® Typ W-T-LW

Schock Sconnex® Typ W

1033
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Abb. 187: Schock Sconnex® Typ W-T1-LW: Produktschnitt A-A

H Produktinformationen

Abb. 188: Schock Sconnex® Typ W-T1-LW: Produktschnitt B-B

= Andere Materialvarianten aus Edelstahl auf Anfrage bei der Anwendungstechnik; Kontakt siehe Seite 3

= Download weiterer Grundrisse und Schnitte unter cad.schoeck.de
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Typ W

Stahlbeton — Stahlbeton

Schock Sconnex® Typ W

Produktbeschreibung

Schock Sconnex® Typ W Part M

I
TN
Abb. 189: Schick Sconnex® Typ W: Produktansicht mit Montagebhilfe Abb. 190: Schock Sconnex® Typ W: Produktschnitt mit Montagehilfe

Schock Sconnex® Typ W Part TB
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Abb. 191: Schéck Sconnex® Typ W Part TB: Zulagebewehrung 3 @ 12/65 mm;  Abb. 192: Schick Sconnex® Typ W Part TB: Zulagebewehrung 3 @ 12/65 mm;
Biigel als Spaltzughewehrung Biigel in der Seitenansicht

H Produktinformationen

= Bei einer Anwendung von Schock Sconnex® Typ W am Wandfull empfiehlt sich die Verwendung einer Montagehilfe (Typ W
Part M, siehe Einbauanleitung Seite 155). Bei einer Anwendung am Wandkopf wird keine Montagehilfe (Typ W Part M) beno-
tigt (siehe Einbauanleitung Seite 153).

= Bei Verwendung der Montagehilfe muss die Einbindeldnge (LR) beachtet werden, siehe Seite 104.
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Schock Sconnex® Typ W

Brandschutz

Der Brandschutz wird in der Regel durch die umgebende Konstruktion und im Bedarfsfall durch die Anordnung von Steinwolle si-
chergestellt.

Zur genauen Festlegung der BrandschutzmalBnahmen gibt es Gutachten fiir den Schock Sconnex® Typ W.

Die Brandschutzgutachten finden Sie unter:

www.schoeck.com/download/de

H Hinweise

= Bei den aufgefiihrten Details handelt es sich um Ausziige aus den Brandschutzgutachten. Bei der Planung sind die vollstandi-
gen Brandschutzqutachten zu beachten.

= Die in den Details dargestellten zusatzlichen BrandschutzmaBnahmen sind (iber die gesamte Wandlange auszufiihren.

= Die eingesetzte Steinwolle muss nichtbrennbar und formstabil bis 1000 °C sein.

= Die Befestigung von Randstreifen bzw. Brandschutzstreifen aus Steinwolle muss brandsicher und gemaR Herstellervorgaben er-

folgen.
= Die Montage von Warmedammverbundsystem und ggf. Brandriegel muss fachgerecht nach den Vorgaben des Verwendbar-

keitsnachweises des WDVS erfolgen.
Schdck Sconnex® Typen W-N und W-N-VH - Anschluss Innenwand auf Decke

Die folgenden Darstellungen sind Beispiele und gelten fiir die Schock Sconnex® Typen W-N und W-N-VH.

R 120 / REI 30 R 120 / REI 120
min. 180 min. 180
7 Bodenbelag Bodenbelag
e Zementestrich TH- 0T Zementestrich
[Démmung max. 5 Dammung

o

] 1 [ | R

o T T
=t V0000000000000 2200000 NNNNNN‘SQ*

‘—X XS ZI X ‘AIAV i ‘AIA\V

I ) (= I (=
o o

[ [ [ I

! = \ =

‘ [ [ \

I — i \ —

Steinwolle
min. 150 kg/m?
min. 100
Abb. 193: Schock Sconnex® Typ W-N-VH: Bei Trittschalldimmung aus EPS Abb. 194: Schock Sconnex® Typ W-N-VH: Mit Randstreifen aus Steinwolle im

Bereich der Trittschalldimmung
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Typ W

Stahlbeton — Stahlbeton

Schock Sconnex® Typ W

Brandschutz
R 120 / REI 60
min. 180
ﬁ%ﬁ Bodenbelag
Y ) Zementestrich
Dammung
-
[
—————— E———Ff———————
[000000000005000 iiiiii/ﬁijiiiiiiiiiiii‘
00000000000000000 Y rryy.
T 1
» IXGE
 — |
\ AY \
[ I
\ \
\ \
Steinwolle
Klasse A1/A2
10 mm

Abb. 195: Schick Sconnex® Typ W-N-VH: Mit Brandschutzstreifen aus Stein-
wolle im Estrichrandbereich

Schock Sconnex® Typen W-N und W-N-VH - Anschluss AuBenwand auf Decke

Die folgenden Darstellungen sind Beispiele und gelten fiir die Schock Sconnex® Typen W-N und W-N-VH.

R30/REIO R 120 / REI 120
min. 180 min. 180 Steinwolle
Bodenbelag min. 150 kg/m?3
T=<"JTM0 0T Zementestrich =70 0T Bodenbelag
Dammung pmax. 5 Zementestrich
[ /Démmung
] [ ]
N S N I — Al 777+L/+ 777777 Al
AN 20030400000000000070 S AN A ey
O i : %
e} I~ o
e ‘= ANl
\ gl 2 \
3 = N =3
=1 = =1
N £ | N
| £ = | £
N i E | - €
| |
| min. 100
\Démmung \\
min. 120 mm \ Steinwolle
Dammung
_ N _ . _ _.] L |  _ _ _ _ | L min. 120 mm

Abb. 196: Schick Sconnex® Typ W-N-VH: Bei brennbarem WDVS (aufSen) oh-
ne Brandschutzmafinahmen
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Abb. 197: Schéck Sconnex® Typ W-N-VH: Bei brennbarem WDVS (aufSen) mit
Brandriegel und Randstreifen aus Steinwolle im Bereich der Trittschallddm-

mung
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Brandschutz

R 120 / REI 60

min. 180

T f

Steinwolle
Klasse A1/A2 10 mm
Bodenbelag
/ Zementestrich
|

S s s
Ry
Ry

NN
NN

min. 500

min. 250

\\Démmung

Steinwolle

Dammung
min. 120 mm

Abb. 198: Schick Sconnex® Typ W-N-VH: Bei brennbarem WDVS mit Brand-

riegel aus Steinwolle

Schock Sconnex® Typ W

Schock Sconnex® Typen W-N und W-N-VH - Anschluss Innenwand unter Decke

Die folgenden Darstellungen sind Beispiele und gelten fiir die Schock Sconnex® Typen W-N und W-N-VH.

R30/REIO R 120 / REI 120
Dammung
min. 120 mm W
| | | |
[ . [ .
[ (S [ (S
[ | £ [ (=
\ | E \ | E
» X » X
‘ N ; 1 N\ 1
. \ \ \ L 1S
<
Dimmung Steinwolle N
min. 120 mm min. 60 kg/m?
ML | min.180 | min.200 |
1 K 1

Abb. 199: Schock Sconnex® Typ W-N-VH: Bei Unterdeckendimmung ohne

Brandschutzmafinahmen
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Abb. 200: Schick Sconnex® Typ W-N-VH: Mit Randstreifen aus Steinwolle im
Bereich der Unterdeckendimmung
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Schock Sconnex® Typ W

Brandschutz

R 120 / REI 120

Dammung
min. 120 mm
| w |
\ | o
[ I &
\ | £
| i €
| R L
i P =T
<
Steinwolle N
min. 150 kg/m?

| min.180 | |min.50
T

7 7

Abb. 201: Schick Sconnex® Typ W-N-VH: Mit Brandschutzstreifen aus Stein-
wolle im Bereich der Unterdeckenddmmung

Schock Sconnex® Typen W-N und W-N-VH - Anschluss AuBenwand unter Decke (bei Attika analog)

Typ W Die folgenden Darstellungen sind Beispiele und gelten fiir die Schock Sconnex® Typen W-N und W-N-VH.
R30/REIO
| _—Dammung
/ min. 120 mm
<
£ 1
(<5}
=) I o
= (S
g | £
I | E
S ;
2 W |
5 \ 4
vt \ 1
Dammung
min. 120 mm
min. 180

Abb. 202: Schick Sconnex® Typ W-N-VH: Bei brennbarem WDVS (aufSen) oh-
ne Brandschutzmafinahmen
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Schock Sconnex® Typ W

Brandschutz
R 120 / REI 120 R 120 / REI 120
| Dammung Dammung
min. 120 mm min. 120 mm
// Steinwolle / Steinwolle
min. 60 kg/m? min. 150 kg/m’
Dammung Dammung
min. 120 mm min. 120 mm
|- 1
| | { |
(=] o
o I o S
B = B | £
£ = £ | E
ol| € . ol| £ .
R ] N R k
< < ‘
é | — é [
1 ST 1 o
M cin: = e <
Steinwolle Al Steinwolle Al
| —— Dammung | —— Dammung
[ min. 120 mm = min. 120 mm
| min.180 | min.200 | | min.180 | | min.50
1 1 1 1 T

Abb. 203: Schéck Sconnex® Typ W-N-VH: Bei brennbarem WDVS mit Brand-

riegel (auflen) und Randstreifen aus Steinwolle (innen)
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Abb. 204: Schéck Sconnex® Typ W-N-VH: Bei brennbarem WDVS mit Brand-
riegel (aufSen) und Brandschutzstreifen aus Steinwolle (innen)
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Schock Sconnex® Typ W

Brandschutz

Schock Sconnex® Typen W-NT, W-NT-VH, W-T — Anschluss Innenwand auf Decke

Die folgenden Darstellungen sind Beispiele und gelten fiir die Schock Sconnex® Typen W-T, W-NT und W-NT-VH.

REI 30 bis REI 60 REI 30 bis REI 120
min. 180 min. 180
T —— T . e Bodenbelag
Bodenbelag Zementestrich
Zementestrich Steinwolle
Hﬂ Dammung Hﬂ Dammung
| max. 5

e ++ 1 e T :

"’t 000000000000 [\ R % R rr "’t 000000000000 [\ X R
A T, XK
| 4 | | 74
[ [ [
[ [ [
I | I
[ [ [
\ i \

| min. 100
Typ W Abb. 205: Schick Sconnex® Typ W-NT-VH: Bei Trittschallddmmung aus EPS; Abb. 206: Schick Sconnex® Typ W-NT-VH: Mit Randstreifen aus Steinwolle im
Feuerwiderstandsklasse abhdngig von der Estrichdicke Bereich der Trittschalldimmung; Feuerwiderstandsklasse abhdngig von der
Estrichdicke

Stahlbeton — Stahlbeton
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Schock Sconnex® Typ W

Brandschutz
REI 120
min. 180
T W T Bodenbelag
Zementestrich
Steinwolle
m /Démmung
- @O
fffffffffff e —————
7 s s 0707777077 VA 2
N/
D |

Abb. 207: Schick Sconnex® Typ W-NT-VH: Mit Trittschallddmmung aus Stein-
wolle auf Dimmung aus EPS

Feuerwiderstandsklasse REI 30 mm REI 120

Mindestliberdeckung a [mm]

Zementestrich d [mm] oder > 50 oder >80 oder
Ausfiihrung der Trittschallddmmung Steinwolle* Steinwolle*

*) Mindestens 100 mm breiter formstabiler Streifen aus Steinwolle, die als Trittschallddmmung geeignet ist. Alternativ formsta-
bile, nichtbrennbare Dammung aus Steinwolle iiber Dammung aus EPS; Estrich und Steinwolle dabei mit einer Gesamtdicke

von mindestens 90 mm.

Steinwolle* Steinwolle*
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Typ W

Stahlbeton — Stahlbeton

Schock Sconnex® Typ W

Brandschutz

Schock Sconnex® Typen W-NT, W-NT-VH, W-T - Anschluss AuBenwand auf Decke

Die folgenden Darstellungen sind Beispiele und gelten fiir die Schock Sconnex® Typen W-T, W-NT und W-NT-VH.

REI 30 bis REI 60 REI 30 bis REI 120
min. 180 Bodenbelag min. 180 Bodenbelag
Zementestrich Zementestrich
] B Dammung T=IJm 0TI Steinwolle
Dammung
[\ =+ | [\ + 4/ |
p— o Ep— . —— e ——
=) AN A e =) AN R Ry
g X i X :
£l o 1666699999999999900009 RN} £ o Al
El & V4 \ gl 4 \
£ =] £ =
g P ] g P ]
) c f =
(= | £
1S 1S
\ ﬁ \
\ \
min. 100
\ Steinwolle \ Steinwolle
Dammung Dammung
min. 100 mm min. 100 mm

Abb. 208: Schick Sconnex® Typ W-NT-VH: Bei brennbarem WDVS mit Brand-

riegel; Feuerwiderstandsklasse abhdngig von der Estrichdicke bzw. der
Ausfiihrung der Trittschalldimmung

REI 120
min. 180 Bodenbelag
Zementestrich
Steinwolle
I .
,7744}4#7777774 Al
A vy
l\ S
= AN =t
S 8
£l o N
IS 4
=
g
T

Steinwolle
Dammung
min. 100 mm

Abb. 210: Schéck Sconnex® Typ W-NT-VH: Bei brennbarem WDVS (aufien) mit
Brandriegel und Trittschalldimmung in Steinwolle; Feuerwiderstandsklasse
abhdngig von der Estrichdicke bzw. der Ausfiihrung der Trittschalldimmung
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Abb. 209: Schick Sconnex® Typ W-NT-VH: Bei brennbarem WDVS (aufien) mit
Brandriegel und Streifen aus Steinwolle unter dem Estrich; Feuerwider-
standsklasse abhdngig von Estrichdicke und Estrichausfiihrung
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Schock Sconnex® Typ W

Brandschutz

Feuerwiderstandsklasse mmmm

Mindestiiberdeckung a [mm]

Zementestrich d [mm] oder > 50 oder >80 oder
Ausfiihrung der Trittschallddmmung Steinwolle* Steinwolle*

*) Mindestens 100 mm breiter formstabiler Streifen aus Steinwolle, die als Trittschallddmmung geeignet ist. Alternativ formsta-
bile, nichtbrennbare Dammung aus Steinwolle iiber Dammung aus EPS; Estrich und Steinwolle dabei mit einer Gesamtdicke

von mindestens 90 mm.

Steinwolle* Steinwolle*

H Hinweise
= Anstelle des Brandriegels kann auch ein nichtbrennbares Warmedammverbundsystem auBen angebracht werden.

= Detailausfiihrung raumseitig siehe Anschluss Innenwand auf Decke
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Typ W

Stahlbeton — Stahlbeton

Schock Sconnex® Typ W

Brandschutz

Schock Sconnex® Typen W-NT, W-NT-VH, W-T - Anschluss Innenwand bzw. AuBenwand unter Decke

Die folgenden Darstellungen sind Beispiele und gelten fiir die Schock Sconnex® Typen W-T, W-NT und W-NT-VH.

REI 30 bis REI 120
e T
min. 200 | | min. 200

| K

I
| \
Steinwolle
min. 60 kg/m?
min. 180

Abb. 211: Schéck Sconnex® Typ W-NT-VH: Mit Randstreifen aus Steinwolle im
Bereich der Unterdeckendimmung; Feuerwiderstandsklasse abhdngig von
der Dicke des Randstreifens

REI 30 bis REI 120 REI 30 bis REI 120
| min. 200
Steinwolle
Steinwolle // min. 100 mm
[ min. 60 kg/m? —~]
| |
[ [
\ \
{ [ [
S [ [
= i \
5| £ | | %
- X K
g \ |
N ‘ 7N L |
— Dammun \
M ‘ Steinwolle
Steinwolle min. 60 kg/m?
Dammung m
_ L min. 100 mm K —_ L L
min. 180 min. 180

Abb. 212: Schick Sconnex® Typ W-NT-VH: Bei brennbarem WDVS mit Brand- ~ Abb. 213: Schick Sconnex® Typ W-NT-VH: Bei nicht brennbarem WDVS (au-
riegel (aufen) und Randstreifen aus Steinwolle (innen); Feuerwiderstands- fen) und nichtbrennbarer Unterdeckenddmmung aus Steinwolle (innen);
klasse abhdngig von der Dicke des Randstreifens Feuerwiderstandsklasse abhdngig von der Unterdeckenddmmung

Dammkarperdicke d [mm]

140 Technische Information Schéck Sconnex®/DE/2023.2/September



Schock Sconnex® Typ W

Brandschutz
REI 30 bis REI 120 REI 30 bis REI 120
Dammung
min. 100 mm
Steinwolle
min. 150 kg/m?
| | |
[ [ [
[ [ [
| i ‘ \
o
[ [ S [
\ \ £ [
| : g € 4 !
X £ K
\ N \ £ \ \
f l "él \5 1 \M\ 1
L | Steinwolle
Dammung Steinwolle | | ——Démmung
min. 120 mm @ m min. 150 kg/m? &L min. 100 mm
min. 180 |d min. 180 |d

Abb. 214: Schéck Sconnex® Typ W-NT-VH: Mit Brandschutzstreifen aus Stein-  Abb. 215: Schick Sconnex® Typ W-NT-VH: Bei brennbarem WDVS mit Brand-
wolle im Bereich der Unterdeckendimmung; Feuerwiderstandsklasse abhdn-  riegel (aufien) und Brandschutzstreifen aus Steinwolle (innen); Feuerwider-

gig von Hohe und Dicke des Brandschutzstreifens standsklasse abhdngig von Héhe und Dicke des Brandschutzstreifens
Brandschutzstreifen d [mm] >20 > 40 > 60 >80
Brandschutzstreifen h [mm] >120 >120 2120 > 160
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Typ W

Stahlbeton — Stahlbeton

Schock Sconnex® Typ W

Bauseitige Bewehrung

Leistungsmerkmale N und/oder T

B Pos. ®
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Abb. 216: Schock Sconnex® Typ W-NT-BW: Bauseitige Bewehrung bei Zug-

kraftverankerung in der Decke
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Abb. 217: Schick Sconnex® Typ W-NT-BW: Bauseitige Bewehrung bei Zug-
kraftverankerung in der Decke mit Zulagebewehrung Pos. 5
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Schock Sconnex® Typ W

Bauseitige Bewehrung

Leistungsmerkmale N und/oder T

B Pos. ® B Pos.
Pos. @) Pos. @D Pos. @D Pos. ® Pos. @ Pos. @
Nt A U ol U N A
oY o o w
Pos. @D —| - Pos. @D~ =
U
45 19 —pi—— |
=N | Pos. @ <=
Pos. @ <=4 — v H ===/ | U @ & \E v ===/ | U
Pos. @ Pos. @ Pos. @ Pos. (@
| @ / | | ‘ / |
1 & o & / = ﬁ# / !
[ y y [ [ f ° [
| H H | | |
| | | |
o o o | |
f ‘t 1 I |
A Pos. @) Y7 I\ == F—
Pos. @ d ‘ /y - \i ‘
Pos. (6 3 Pos. ®), @ pos. @)
L NJE _ _ HdN I L |
i C T 14 |
Pos. &) T
Pos. (@)
| |
‘ © ° ° ‘ Pos. ®, @
Typ W
Pos. (@)
! o o Py | [ A T 222 2 |
i I T I
Abb. 218: Schéck Sconnex® Typ W-NT-LW: Bauseitige Bewehrung bei Zug- Abb. 219: Schéck Sconnex® Typ W-NT-BW: Bauseitige Bewehrung bei Zug-
kraftverankerung kraftverankerung; deckengleicher Unterzug als Beispiel
H Info bauseitige Bewehrung
= Die Querkraftbewehrung Pos. 7 richtet sich nach der Querkraftbemessung der Decke und der Stiitzweite des deckengleichen
Unterzugs. Die Querkraftbewehrung ist im Einzelfall durch den Tragwerksplaner nachzuweisen.
= Der deckengleiche Unterzug ist in der Zeichnung symbolisch dargestellt. Der Querkraftnachweis kann im Einzelfall zu einer an- -
deren Detaillierung der Bewehrung fiihren! 2
= Fiir UbergreifungsstoBe sind die Stababstande nach Norm zu beriicksichtigen. =
vl
|
[
o
@
0
=
[
bt
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Typ W

Stahlbeton — Stahlbeton

Schock Sconnex® Typ W

Bauseitige Bewehrung

Nebentragstufe V1H1
B |
POS.@\,,,,,,POS.(@ Pos.@ \Pos.@
Pos. @
cv Y 2
Pos. ®) L n ]
= 1 1
Pos. D —T | Pos. @D / |
|
LAl —1H Pos. @
Pos. @ <= — ) | [ ————— |7 /POS. @
7 s @ / |
X e 0
: ; Pos. @ <—{i ‘
\
| —= |
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J b L ||
i i - — T - - =
Pos. @ | Pos. @ / B _ Pos.(® / Pos. @ e

Abb. 220: Schick Sconnex® Typ W-N-VH: Variante A — bauseitige Bewehrung
fiir Anschluss am Wandfuf$
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Abb. 221: Schéck Sconnex® Typ W-N-VH: Variante A — bauseitige Bewehrung
fiir Anschluss am Wandkopf
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Bauseitige Bewehrung

Schock Sconnex® Typ W

Nebentragstufe V1H1

B |

Pos. ® \4(—1‘ Pos. 3 \ Pos. O \ | 205, @

T HT E by Pos@/ﬁ
v W o 5.3 1 i

p = } 0 ﬂL Pos. @)

Pos. D -~ Pos. @ 7] ‘
Pos. @ <L | v ) | T T Pos. @
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i bos. @ |
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Pos. ® v v

A 4kl , :
Pos. @ \ Pos.@/ B Pos. ®/ Pos. ®/

Abb. 222: Schéck Sconnex® Typ W-N-VH: Variante B — bauseitige Bewehrung
fiir Anschluss am Wandfuf$

H Info bauseitige Bewehrung

Abb. 223: Schéck Sconnex® Typ W-N-VH: Variante B — bauseitige Bewehrung
fiir Anschluss am Wandkopf

= Die Anforderungen an die bauseitige Bewehrung gelten sowohl fiir den Anschluss am Wandful als auch fiir den Anschluss am

Wandkopf.
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Typ W

Stahlbeton — Stahlbeton

Schock Sconnex® Typ W

Bauseitige Bewehrung

A A AR A A

Abb. 224: Schick Sconnex® Typ W-N-VH: Bauseitige Bewehrung fiir An-
schluss am Wandende

Schnitt A-A

o

™-Ppos. D

Pos. @ Pos. @ Pos. @

i
Pos. (@) Pos. @ <
|

E Pos. Pos. @

-

Pos. @D

Abb. 225: Schick Sconnex® Typ W-N-VH: Variante A — bauseitige Bewehrung
mit Pos. 4 fiir Anschluss am Wandende

N1T1- N1T1- N1T2-
® y
Schock Sconnex® Typ W - N1-ViH1 | N1T1-BW VIH1-BW N1T1-LW VIHI-LW N1T2-BW VIH1-BW

Bauseitige
Bewehrung

Betonfestigkeitsklasse > C25/30

Ubergreifungsbewehrung

Pos. 1 Wand - 2x2@210 2x2214 2x2@14
Stabstahl langs der Dimmfuge
Pos. 2 Wand 2x2312/50
%) %)
s 2 Dece - |Nen| - Ven - Vel - Vew
Spaltzugbewehrung
Pos. 3 Wand 3 & 12/65; alternativ: Part TB (siehe Seite 107)
Pos. 3 Decke 3@ 12/60
Biegezugbewehrung
Pos. 4 Decke Nach Angabe des Tragwerksplaners
Zulagebewehrung quer zur Wand
Pos. 5 Decke - 3@ 12/60 - 3@ 12/60
Stabstahl langs der Dammfuge
Pos. 6 Decke - 2214 - 2214
Querbewehrung
Pos. 7 Decke Nach Angabe des Tragwerksplaners
Randeinfassung
Pos. 8 Wand 23 12/50
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Schack Sconnex® Typ W

Bauseitige Bewehrung

Schock Sconnex® Typ W
::wuZilrtLQnZ Ort Betonfestigkeitsklasse > C25/30
Ubergreifungsbewehrung
Pos. 1 Wand 2x3210 2x3@214 2x3@14
Stabstahl langs der Dammfuge
Pos. 2 ‘ Wand Nach Angabe des Tragwerksplaners
Spaltzugbewehrung
Pos. 3 Wand -
Pos. 3 Decke -
Biegezugbewehrung
Pos. 4 ‘ Decke Nach Angabe des Tragwerksplaners
Zulagebewehrung quer zur Wand
Pos. 5 | Decke 3212/60 | - | 3212/60
Stabstahl langs der Dammfuge
Pos. 6 | Decke 2014 | - | 2014
Querbewehrung
Pos. 7 ‘ Decke Nach Angabe des Tragwerksplaners
Randeinfassung
Pos. 8 Wand Nach Angabe des Tragwerksplaners

H Info bauseitige Bewehrung

= Die Anforderungen an die bauseitige Bewehrung gelten sowohl fiir den Anschluss am WandfuB als auch fiir den Anschluss am

Wandkopf.

= Pos. 3: Biigelbreite > 130 mm fiir Schock Sconnex® Typ W Breite B > 180 mm. Betondeckung ¢, in der Wand beachten.
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Typ W

Stahlbeton — Stahlbeton

Schock Sconnex® Typ W

Abstiitzung der Querkraftstabe im Krafteinleitungsbereich | Storungsfreie Kraft-
einleitung

Bauseitige Bewehrung Variante A Bauseitige Bewehrung Variante B

Abb. 226: Schick Sconnex® Typ W-N-VH: Bauseitige Bewehrung Variante A; Abb. 227: Schick Sconnex® Typ W-N-VH: Bauseitige Bewehrung Variante B;

der aufenliegende Stabstahl Pos. 2 stiitzt die Querkraftstibe des Schock der Stabstahl Pos. 2 stiitzt die Querkraftstdbe des Schock Sconnex® gegen
Sconnex® gegen die Bauteiloberfliche ab das Innere des Stahlbetonbauteils ab
H Stabstahl Pos. 2

= Die Lage des bauseitigen Stabstahls langs der Dammfuge, Pos. 2, beeinflusst die Bemessungswerte Vg4, des Schock Sconnex®
Typ W maBgeblich. Maximale Bemessungswerte Vg4, sind durch die optimale Abstiitzung der Querkraftstabe des
Schdck Sconnex® Typ W mdglich.

= Eine optimale Wirkung wird erreicht, wenn der Stabstahl Pos. 2 und der Biigel Pos. 3 die Querkraftstabe des Schock Sconnex®
Typ W gegen die Oberflache des Stahlbetonbauteils abstiitzen.

A\ Gefahrenhinweis - Abstiitzung der Querkraftstibe des Schock Sconnex® Typ W durch bauseitige Bewehrung

= Fiir die maximale Querkrafttragfahigkeit des Schock Sconnex® Typ W ist die Abstiitzung der produkteigenen Querkraftstabe
durch die bauseitige Bewehrung Variante A erforderlich.

= Beiinnenliegendem Stabstahl Pos. 2 gemaR Variante B ist die Abminderung der Querkrafttragfahigkeit des Schock Sconnex®
Typ W laut Bemessungstabelle zu berlicksichtigen.

A\ Gefahrenhinweis - Storungsfreie Krafteinleitung bei Schock Sconnex® Typ W mit Leistungsmerkmal N

= Offnungen und Einbauteile im Krafteinleitungsbereich des Schock Sconnex® Typ W Drucklagers gefahrden die Tragsicherheit.

= Fiir eine storungsfreie Krafteinleitung in das Schock Sconnex® Typ W Drucklager ist die Druckzone in der Wand und der Decke
freizuhalten von Offnungen und Einbauteilen wie z. B. Leitungen, Rohren und Abstandhaltern.

A\ Gefahrenhinweis - Kippgefahr durch gelenkigen Anschluss am WandfuBl
= Wande auf Schock Sconnex® Typ W in allen Bauzustanden gegen Kippen sichern!
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Schock Sconnex® Typ W

Zugkraftverankerung in der Decke

B A

5-10

\/Pos. ® \ Pos. @), ®

Abb. 228: Schick Sconnex® Typ W-N1T1-BW: Die erste Deckenlage muss in
den Biigel eingefddelt werden, um die Endverankerung der Stibe zu ge-
wabhrleisten (Querkraftbiigelanalogie) - siehe Seite 104

Typ W

H Zugverankerung Schock Sconnex® Typ W-NT-B und W-T-B

= Zugstabe, Formvariante B:
Fir die volle Verankerung der Zugstabe des Schock Sconnex® Typ W-NT und Typ W-T muss die Deckenbewehrung entsprechend
der Zeichnung verlegt werden. Das dargestellte Einfadeln der ersten Lage der Deckenbewehrung in die Schock Sconnex® Zug-
stabe ist zur Sicherstellung der Tragfdhigkeit zwingend erfordelich. Die Zugstabe sind am gebogenen Ende mit Betondeckung
Cnom ZU Verlegen.

= Der deckenseitige Zugstababschnitt des Schock Sconnex® Typ W ist in Edelstahl ausgefiihrt. Daher kann gepriift werden, ob die
Betondeckung com aufgrund einer kleineren Mindestbetondeckung nach Norm reduzierbar ist.

= Pos. 4, 5 und 6 siehe Tabelle Seite 146 und Seite 147.

A\ Gefahrenhinweis - Zugkraftverankerung
= Ohne die fachgerechte Planung und Ausfiihrung der Zugverankerung ist die Tragsicherheit geféhrdet.
= Zusatzlich ist der Querkraftnachweis der Decke zu fiihren, dieser ist nicht Bestandteil dieser Technischen Information.

Stahlbeton - Stahlbeton

Technische Information Schéck Sconnex®/DE/2023.2/September 149



Schock Sconnex® Typ W

Formschluss | Einbau

Ve Betondrucklager

5-10

[

Detail 1

Abb. 229: Schick Sconnex® Typ W: Formschluss zwischen der Oberkante der ~ Abb. 230: Schéock Sconnex® Typ W: Detail 1; Formschluss durch 5-10 mm tie-

Decke und der Unterkante des Drucklagers ist sicherzustellen fe Einsenkung des Dammkdrpers in die Decke

A\ Formschluss

= Zwischen dem Frischbeton und dem produkteigenen Betondrucklager des Schock Sconnex® Typ W ist Formschluss zwingend
erforderlich!

= Das Betondrucklager des Schock Sconnex® Typ W muss 5-10 mm in die Decke eingesenkt werden. Die Mindestsenktiefe ist am
Dammkdrper kenntlich gemacht.
= Beton im Bereich des Betondrucklagers sorgfaltig verdichten! Hohlrdume sind unbedingt zu vermeiden.

Typ W

T T L

\ \

| |

\ \

Pos. @
L |
frrerrrryrt A\ rrrrrrrrrr) AN
c \/\/N/N/N/N/IN/N/N/N/\/| /N\/NINININININ/NIN/N/
=) ‘FUJHUHAUH&QX 99999990 ! WM ‘
@ | 1 I |
0
= [ KY’ [ [ 3 [
=2 [ ‘ [ [ [
| | | f J 1
= | | | | | I
% [ - ] MmN T T 1 I |
=
:‘FE Pos. ®
wv
ps @ 4 _ ______
Aussparung 2 B

Abb. 231: Schick Sconnex® Typ W-NT-VH-L: Einbau des Typ W mit Leistungs- ~ Abb. 232: Schick Sconnex® Typ W: Einbau des Typ W in die Halbfertigteil-
merkmal T und Formvariante L fiir die Aufdeckendimmung in die Wand un-  platte (Aussparung erforderlich)
ter der Decke

H Einbau Leistungsmerkmal T, Formvariante L

= Bei Aufdeckenddmmung auf die Reihenfolge im Bauablauf achten:
Schdck Sconnex® Typ W mit Leistungsmerkmal T, Formvariante L, ist in die Wand unter der Decke einzubauen und daher auch
mit dieser Wand zu betonieren.
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Schock Sconnex® Typ W

Bemessungsbeispiel

/|
//
/// //
/ /
// //
// =

I /

|

|

|

|

i
Abb. 233: Schdck Sconnex® Typ W-N-VH: Statisches System Abb. 234: Schick Sconnex® Typ W-N-VH: Geometrie Typ W
Geometrien:
Wanddicke: B =180 mm
Deckenhohe: h =250 mm
Abstand: ea =300 mm
Drucklagerflache: d; = 150 mm, by = 100 mm (Schdck Sconnex® Typ W siehe Seite 122)

SchnittgroBen aus statischer Berechnung:
Druckkraft: Neg, = 370 KN/m
Querkraft senkrecht zur Wand aus Erddruck:

o
Vedx = 5 kN/m §
Querkraft [angs zur Wand aus Gebaudestabilisierung: =
Vedy = +50 kN/m “I
Expositionsklassen: s
Wand/Decke: innen XC 1, auBen XC 4 @
Gewahlt: Betonfestigkeitsklasse C25/30 fiir Wand und Decke }EB
Betondeckung ¢yom = CV = 35 mm fiir die Spaltzugbewehrung Pos. 3 <

Bauseitige Bewehrung: Variante B
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Typ W

Stahlbeton — Stahlbeton

Schock Sconnex® Typ W

Bemessungsbeispiel

Nachweise im Grenzzustand der Tragfahigkeit fiir Normalkraft

Gewdhlt: Schock Sconnex® Typ W-N1-V1H1-B180-1.0
Schick Sconnex® Typ W I
Betonfestigkeits&lasse > (25/30 Betonfestigkeitsklasse > (30/37
Bemessungswerte bei Deckendicke > 200 mm

Normalkraft (Druck) Ngg,wana [KN/Element]

. 180 459,0
Wanddicke [mm] >200 425,0 510,0
Normalkraft (Druck): Nrgowand = 382,5 kN/Element
Nz =382,5kN /1 m=3825kN/m

Ned, [ Nra; =370/382,5=0,97<1,0

Nachweise im Grenzzustand der Tragfdhigkeit fiir Querkraft

Schock Sconnex® Typ W Leistungsmerkmal N

. Nebentragstufe V1H1
Bemessungswerte bei o
Betonfestigkeitsklasse > C25/30
Querkraft Veax [KN/Element]
Variante A — bauseitige Bewehrung aulRenliegend +84,1
Variante B - bauseitige Bewehrung innenliegend ~=—9»
Querkraft Vrgy [KN/Element]
Interaktion Veay/Vray + Vean/Vrax < 1
Querkraft: Vrax = 42,0 kN/Element
VRdx =42,0kN/1m=42,0kN/m
Viay =57,6 kN/Element
VRdy =57,6 kN/1m=57,6 kN/m
Querkraft-Interaktion: Vedx / Vedx * Vedy / Veay =5/ 42,0+50 /57,6 =0,99< 1,0
H Bemessung

= Ein eventuell erforderlicher Durchstanz- oder Querkraftnachweis der Decke kann mit der Software fiir Schock Bole® gefiihrt
werden. Als Grundpressungsflache ist von 150 x 100 mm auszugehen.
Fir weitere Informationen siehe Technische Information Schock Bole® unter:
www.schoeck.com/download/de
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Schéck Sconnex® Typ W-N-VH, Typ W-N

Einbauanleitung Wandkopf

Typ W-N-VH / Typ W-N .
Typ | -
v
-
: K % g
Part TB
3212/65

o
g
e

e o

| a =100-600 mm | /
W-N-VH W-N ' Typ W

O}

= \
Crom 3 \
a t a t nom > E‘ ﬂ
—1 =4 @12
A A U

AT @B Part TB 5
[«5)
3212/65 =
Ab Unterkante Dammkaorper Sconnex® 2
@ Typ W ist ein 2. Betonierabschnitt von L
100-600 mm vorzusehen. 2
=
i
wv
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Typ W

Stahlbeton — Stahlbeton

Schack Sconnex® Typ W-N-VH, Typ W-N

Einbauanleitung Wandkopf

A\ VORSICHT

154

Bauteilversagen durch gestorte
Druckzone! Keinerlei Gegenstande
wie Abstandhalter, Leitungen,
Rohre, etc. unter das Drucklager
fihren. Beton gut verdichten.

a =100-600 mm ; i V;
prrrrTTy
mm

[+
1~ 9.1

AW\

Ab Unterkante Dammkorper Sconnex®
Typ W ist ein 2. Betonierabschnitt von
100-600 mm vorzusehen.

Zwischen 1. und 2. Betonierabschnitt

ist eine Erstarrungszeit von
mindestens 45-75 Minuten

einzuhalten.
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Schack Sconnex® Typ W-N-VH, Typ W-N

Einbauanleitung Wandfu

Typ W-N-VH / Typ W-N

\.

@

e
[H=h-5-10mm|

H > 600 mm: Ab Unterkante

- _ Dammkdrper Sconnex® Typ W ist ein 2.
u :12 _Zgg_ggg Betonierabschnitt von 100-600 mm Typ W
- vorzusehen.
Y i e
| g
CoIIIIIIIIIoITIIIIIIIIrI™ g
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, i i =
************************* D) z
t; =180 mm, t, = 200 mm, t3 = 240 mm, t =250 mm L
o
@
Part M / NV =
| 2 2
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Schack Sconnex® Typ W-N-VH, Typ W-N

@
H> 600 mm

Ab Unterkante Dammkorper
Erstarrungszeit von mindestens
45-75 Minuten einzuhalten.

Sconnex® Typ W ist ein 2.
Betonierabschnitt von a

100-600 mm vorzusehen.
Betonierabschnitt ist eine

Zwischen 1. und 2.

@
H <600 mm

ar

H

Einbauanleitung Wandfu

uoyaq|yels - UokRq|yels

Typ W
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Schack Sconnex® Typ W-N-VH, Typ W-N

Einbauanleitung Wandfu8

A\ VORSICHT

Bauteilversagen durch gestorte
Druckzone! Keinerlei Gegensténde
wie Abstandhalter, Leitungen,
Rohre, etc. (iber das Drucklager
flihren. Beton gut verdichten.

W

€

N
7
I

ti\_

4712

212 |

ol
o

s

H
cnom

A WARNUNG

Kippgefahr durch gelenkigen
Anschluss am WandfuB! Wande
auf Sconnex® Typ W in allen
Bauzustdnden gegen Kippen
sichern!
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Schack Sconnex® Typ W-NT-VH-B, Typ W-NT-B, Typ W-T-B

Einbauanleitung Wandkopf

Typ Typ Typ
W-NT—VH B W- NT-B W-T- Vv

W W W “;7 77 :
Part TB ) | -
3212/65 1
o14 ==

4
<7
§@é; o

/;

= [

| as 100—600 mm | /
Typ W W-NT-VH-B|| W-NT-B W-T-B

) ) \

—H *17 W-NT-VH-B W-NT-B =
T M t TB P
Clon 3 012/65:
a a t t A S
~
T~

Q

AJ t e
§ [ 4

! - - . 4 12

: o T Tw | |

(<5}

= 3212

P Ab Unterkante Dammkorper Sconnex® 4 1 i

il @ Typ W ist ein 2. Betonierabschnitt von

2 100-600 mm vorzusehen.

0

= I

€ b BT 5
yi: 2x2 2 14 fiir Typ W-NT-VH-B, W-NT-B
y2: 2% 3 @14 fiir Typ W-T-B
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Schdck Sconnex® Typ W-NT-VH-B, Typ W-NT-B, Typ W-T-B

Einbauanleitung Wandkopf

A\ VORSICHT

a =100-600 mm

" Bauteilversagen durch gestorte
Druckzone! Keinerlei Gegenstande
wie Abstandhalter, Leitungen,
Rohre, etc. unter das Drucklager
flihren. Beton gut verdichten.

4

1/

Ab Unterkante Dammkorper Sconnex®
Typ W ist ein 2. Betonierabschnitt von
100-600 mm vorzusehen.

Zwischen 1. und 2. Betonierabschnitt
ist eine Erstarrungszeit von
mindestens 45-75 Minuten
einzuhalten.
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Typ W

Stahlbeton — Stahlbeton

Schock Sconnex® Typ W-NT-VH-B, Typ W-NT-B, Typ W-T-B

Einbauanleitung Wandful8

160

Typ

|

Typ Typ
W-NT-VH-B W-NT-B W-T-B

|

]

H1 =200-400
H2 =405-900

Typ
v

i/

Part TB
3212/65

= [ [ [ AY =
VUL
H > 600 mm: Ab Unterkante

Dammkdrper Sconnex® Typ W ist ein
2. Betonierabschnitt von 100-600 mm

vorzusehen.

@

t; =180 mm, t; =200 mm, t3 =240 mm, t; =250 mm
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Schdck Sconnex® Typ W-NT-VH-B, Typ W-NT-B, Typ W-T-B

Einbauanleitung Wandfufl

lo

Technische Information Schck Sconnex®/DE/2023.2/September

H <600 mm H> 600 mm

Ab Unterkante Dammkérper
Sconnex® Typ W ist ein 2.
Betonierabschnitt von a =

100-600 mm vorzusehen.

Zwischen 1. und 2.
Z Betonierabschnitt ist eine
Erstarrungszeit von mindestens
45-75 Minuten einzuhalten.
|

o)
|((ﬂ;)T
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Typ W

Stahlbeton — Stahlbeton

Schack Sconnex® Typ W-NT-VH-B, Typ W-NT-B, Typ W-T-B

Einbauanleitung Wandful8

162

A\ VORSICHT

Bauteilversagen durch gestorte
Druckzone! Keinerlei Gegenstande
wie Abstandhalter, Leitungen,

2\ Rohre, etc. liber das Drucklager
flihren. Beton gut verdichten.

A\ WARNUNG

Kippgefahr durch gelenkigen
Anschluss am WandfuB! Wénde
auf Sconnex® Typ W in allen
Bauzustanden gegen Kippen
sichern!

W-NT-VH-B

3912
Ol

212

Lo

yi: 2x2 @14 flir Typ W-NT-VH-B, W-NT-B
Y2 2x3 214 fir Typ W-T-B
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Schack Sconnex® Typ W-NT-VH-L, Typ W-NT-L, Typ W-T-L

Einbauanleitung Wandkopf

Typ v o Ty [ — T T
W-NT-VH-L  W-NTL WL | %)

K

Partte  5-10mm "Tga;,;n}"

3212/65 N i

—
—
—

e
@)
&

®©

/ Typ W

| a =100-600 mm |
W-NT-VH-L | W-NT-L W-T-L "NT-VH-
W gy g ‘f’ NT-VH-L

C
i,

Stahlbeton - Stahlbeton

Ab Unterkante Dammkdrper Sconnex®
@ Typ W ist ein 2. Betonierabschnitt von
100-600 mm vorzusehen.

yi: 2x2 214 fiir Typ W-NT-VH-L, W-NT-L
y2: 2x3 214 fir Typ W-T-L
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Typ W

Stahlbeton — Stahlbeton

Schack Sconnex® Typ W-NT-VH-L, Typ W-NT-L, Typ W-T-L

Einbauanleitung Wandkopf

164

A\ VORSICHT

a=100-600 mm

Bauteilversagen durch gestorte
Druckzone! Keinerlei Gegenstande
wie Abstandhalter, Leitungen,
Rohre, etc. unter das Drucklager
fihren. Beton qut verdichten.

Typ W ist ein 2. Betonierabschnitt von

@ Ab Unterkante Dammkorper Sconnex®
100-600 mm vorzusehen.

Zwischen 1. und 2. Betonierabschnitt
Z ist eine Erstarrungszeit von
mindestens 45-75 Minuten

einzuhalten.
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Einbauanleitung Wandfu8

Typ

Typ Typ

W-NTVHL WNFL wrL | P,

|

e

W-NT-VH-L | W-NT-L W-T-L

H > 600 mm: Ab Unterkante
Dammkorper Sconnex® Typ W ist ein 2.
Betonierabschnitt von 100-600 mm
vorzusehen.
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Schock Sconnex® Typ W-NT-VH-L, Typ W-NT-L, Typ W-T-L

[H=h-5-10mm |
5-10 mm j}Omm
IV wy | T e oo

yi: 2x2 @14 fir Typ W-NT-VH-L, W-NT-L
y2: 2x3 214 fir Typ W-T-L

A\ VORSICHT

Bauteilversagen durch gestérte
Druckzone! Keinerlei Gegenstande
wie Abstandhalter, Leitungen,
Rohre, etc. unter das Drucklager
fihren. Beton gut verdichten.

‘m'll\’
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Schack Sconnex® Typ W-NT-VH-L, Typ W-NT-L, Typ W-T-L

Einbauanleitung Wandful8

H <600 mm H > 600 mm
| |
[ / 4 // S -
. /| 4 jH/ 2 é// 4
S / 7 ~
/ / g
T U 1 i | R
|
Ab Unterkante Dammkdrper
100-600 mm vorzusehen.

g
Sconnex® Typ W ist ein 2.
Betonierabschnitt von a =

Zwischen 1. und 2.
g Betonierabschnitt ist eine
Typ W Erstarrungszeit von mindestens
45-75 Minuten einzuhalten.
]
1 1
L p—
" i(m
[ =A== o= oA
5-10mm
7 / /
o
S
S
=
)
v
|
[ o
o
S
=
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Schack Sconnex® Typ W-NT-VH-L, Typ W-NT-L, Typ W-T-L

Einbauanleitung Wandfu8

A WARNUNG

/ Kippgefahr durch gelenkigen

\ ° Anschluss am WandfuB! Wande
m auf Sconnex® Typ W in allen
Bauzustanden gegen Kippen

A\ VORSICHT sichern!

Bauteilversagen durch gestorte
Druckzone! Keinerlei Gegenstande
wie Abstandhalter, Leitungen,

L Rohre, etc. iiber das Drucklager
fiihren. Beton gut verdichten.

W-NT-VH-L [ W-NT-L <

3g/12 PartTB ||
3312/65 | ==
412 Uy
| <

(‘T-nom
12 Typ W

@nom

i
yi: 2X2 214 fiir Typ W-NT-VH-L, W-NT-L
Y2 2x3 214 fir Typ W-T-L

Stahlbeton - Stahlbeton
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Schock Sconnex® Typ W

Checkliste

1 Ist fiir die Anwendung eine Zustimmung im Einzelfall notwendig (fehlende Zulassung)?
Mit Zulassung (DIBt): Fiir Schock Sconnex Typ W-N (fiir Druckkréfte) sowie Typ W-N-VH (fiir Druck- und Querkrafte)
Ohne Zulassung: Schock Sconnex® Typ W-NT-VH, W-NT und W-T (fiir Zugkrafte)

[ Sind die Einwirkungen am Schick Sconnex® Anschluss auf Bemessungsniveau ermittelt?

[ Ist bei der Wahl der Bemessungswerte die maBgebliche Betonfestigkeitsklasse beriicksichtigt?
[J Wurde beim Anschluss mit Schock Sconnex® Typ W als statisches System eine frei drehbare Auflagerung unter Beriicksichti-
gung der Federsteifigkeiten angenommen?
[ Ist bei der Wahl der Bemessungstabelle die maBgebliche bauseitige Bewehrung Variante A oder B beriicksichtigt?
1 Ist die jeweils erforderliche bauseitige Anschlussbewehrung definiert?
[ Sind die maximal zuldssigen Achsabstande beriicksichtigt und im Schalplan gezeichnet?
[J Sind die Anforderungen hinsichtlich Brandschutz geklért und eingeplant?
[ Gibt es eine Situation, in der die Konstruktion wahrend der Bauphase fiir einen Notfall oder eine spezielle Belastung bemes-
sen werden muss?
[ Ist die Deformation infolge Temperatur < 0,6 mm?
[ Ist ein Querkraftnachweis der angrenzenden Bauteile erforderlich? Wenn ja, wurde dieser gefiihrt?
[0 Waurde die Lasteinleitungszone storungsfrei und ohne Einlagen (z. B. Leitungen oder Rohre) erstellt?
Typ W
] Wurde bei den BW Typen die Einbindeldnge LR bestimmt?
[ Ist die Betonierhohe auf maximal 60 cm in einem Arbeitsschritt begrenzt?
[ Wourde die Baustelle auf die Sicherung der Wande im Bauzustand gegen Kippen hingewiesen?
o
>
S
=
I
T
=
g
S
=
)
(Vo]
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